[image: image1.emf]1. Nosaukums

Burtnieku mālu atradne

2. Atrašanās vieta

Ģeogrāfiskās koordinātas 8.lpp.

3. Ziņas par veiktajiem izpētes darbiem

Pārskata nosaukums Pārskats par ģeoloģiskiem izpētes darbiem Burtnieku mālu atradnē Valmieras rajonā

Gads 1959.

Pārskata autors Mēkone I.

Organizācija Ģeoloģijas pārvalde, Rīga

4. Valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnes statuss

5. Derīgo izrakteņu iegulas raksturojums (12.-16.,31.lpp.)

no līdz no līdz vid. no līdz vid. no līdz no līdz no līdz

B kat. 0,30 1,40

0,80 6,60 9,50 6,94

C

1

 kat.

0,8 1,3 1

5,60 8,20 7,08

6. Derīgo izrakteņu iespējamā izmantošana

7. Citi akceptētie derīgo izrakteņu krājumi un resursi atradnes robežās

8. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas derīgo izrakteņu atradnes teritorijā

 Īpaši  Laukums, ha

9. Papildu ziņas par pārskatu

6. graf. pielik.  Urbumu meklēšanas un paraugu noņemšanas plāns

8. graf. pielik.  4 Ģeoloģiskie griezumi

40.lpp.  Detālās izpētes urbumu koordinātas un absolūtie augstumi

10. Atradnes ģeoloģiskā uzbūve

Izdalītie pamatiežu litoloģiskie tipi 8. grafiskā pielikuma ģeoloģiskajos griezumos:

1) Māli, 

smilšaini, 

Dominējošie 

mālu tipi

2) Māli ar 

konkrēcijā

3) Māli (vēl zemāk, ~5-7m biezumā);

4) Māli, putekļaini (griezumos neredz);

5) Smilts, mālaina (zem biezā mālu slāņa);

6) Smilts putekļaina (zem biezā mālu slāņa).

11. 

Mālos karbonātu graudiņu ieslēgumi un augsts karbonātu saturs

12. Veiktās laboratoriskās analīzes (19.lpp.)

analīzes skaits 

analizētie 

paraugi 

granulometri 30

granulometri 14

CO

2

 saturs  30

CO

2

 saturs  14

keramiskās 

pārbaudes

4

15.urb.,0,65-

6,85 m (viss 

derīgais sl.) 

minerālā 

sastāva 

analīzes

1

15.urb., 0,65-

6,85 m (viss 

derīgais sl.) 

ķīmiskā 

sastāva 

3

15.urb. (u.-

526,u.-527) un 

plasticitātes  4

dabiskā  4

filtrācijas  4

13. Galvenie derīgo izrakteņu kvalitātes rādītāji

13.1. Mālu ķīmiskais un granulometriskais sastāvs:

Karst. zud.

SiO

2

CO

2

Fe

2

O

3

TiO

2

Al

2

O

3

CaO MgO

Na

2

O+K

2

O

kop. S (kā 

SO

3

)

kop. kušņu sat. 

(Fe

2

O

3

+CaO+

MgO+K

2

O+Na

2

O)

no

10,92 50,78 7 6,85 0,69 14,69 6,73 4,37 2,76 0,11

līdz

11,46 51,14 7,8 7,42 0,7 15,49 7,74 4,54 3,49 0,12

vid

11,19 50,96 7,4 7,14 0,7 15,09 7,24 4,46 3,12 0,12 21,95

no

10,92 49,9 6,1 6,85 0,65 14,69 6,73 4,37 2,15 0,07 21,89

līdz

12,16 51,14 9,4 7,42 0,7 15,49 8,04 4,74 3,49 0,12 22,04

>0,05mm

0,05-

0,005mm <0,005mm

no 1,31 36,9 42,3

līdz 11,55 52,85 56,6

vid. 4,14 42,43 53,43

no 2,28 37,69 51,1

līdz 9,99 45,83 57,52

vid. 5,52 40,41 54,07

no 1,31 36,9 42,3

līdz 11,55 52,85 59,6

vid. 4,82 41,94 53,23

no 1 28,5 32,7

līdz 38,2 47,2 64,7

no 1 38,8 37,6

līdz 7,4 47,6 59

13.2. Mālu fizikāli mehāniskās īpašības pa visu atradni:

augšējā 

robeža

apakšējā 

robeža

plastiskuma 

skaitlis

mitra 

parauga

sausa 

parauga

no

42,4 21,8 20,6 21,2 26,9 7,5 1,93 1,95 0,96 21,5 58

līdz

51,2 23,4 27,8 22,1 28,4 8,1 1,94 2,03 1,27 24,1 86

vid

46,3 22,5 23,53 21,66 27,66 7,83 1,94 1,99 1,09 22,7 74

13.3. Atsevišķu mālu paraugu minerālais sastāvs:

Minerālais sastāvs mālu frakcijai nav noteikts.

13.4. Griezumā izturētu slāņu granulometrija, katram mālu litoloģiskajam tipam, kas izdalīti 8. grafiskā pielikuma griezumos (izņemot paguļošos smilšakmeņus):

no līdz >1 mm 1-0,5 0,5-0,2 0,2-0,09 0,09-0,05 0,05-0,02 0,02-0,01 0,01-0,005 0,005-0,002 0,002-0,001 <0,001

3 8. 4,5 7 0,06 0,06 0,25 0,19 2,04 9 10,8 20 18,6 6 33 7,9

6 10. 3,7 10,6 0,03 0,03 0,12 0,25 3,07 8,5 18 19,2 15,1 6,9 28,8 8,2

12 22. 3 9,5 0,03 0,12 0,12 0,52 0,41 5,6 15,9 19,2 15,3 7,8 35 8

13 24. 2,5 8,5 0,07 0,12 0,12 0,75 0,94 5 12,2 23,1 14 7,6 36,1 9,4

no līdz >1 mm 1-0,5 0,5-0,2 0,2-0,09 0,09-0,05 0,05-0,02 0,02-0,01 0,01-0,005 0,005-0,002 0,002-0,001 <0,001

3 6. 0,4 2,8 0,75 1,45 1,32 9,96 12,62 6,3 10,2 15,6 12,4 6,2 23,2 6,6

12 21. 1,3 3 0,15 0,2 0,45 0,97 4,63 4,3 13,9 20,1 15,3 5,8 34,2 7

13 23. 0,8 2,5 2,63 3,03 0,95 22,75 8,84 6,9 8,9 12,7 9,8 3,9 19,6 6,2

C1 kat.

pa visu 

atradni

virsējo slāņu 

paraugi

paraugi no 15.(u.-526)0,65-6,85m un 

16.(u.-528)0,35-9,15m urbuma (20.lpp.)

visos 4 analizētajos paraugos, 

(54.un65.lpp.)

Krājumu uzskaites kontūrā esošo urbumu gran. sast. (22.,55.lpp.) :

B kat.

Ūdens līmeņi 

urbumos, m v.j.l.

Derīgā slāņa biezums, m Segkārtas biezums, m

Derīgā mālu slāņa augšējā 

robeža, m v.j.l.

Derīgā mālu slāņa apakš. 

robeža, m v.j.l.



Ūdens galvenokārt virskārtas smilšainajos 

mālos. Derīgajā slānī esošie māli ir blīvi un 

trekni, tāpēc ūdens tajos neiesūcās.

Derīgās slāņkopas raksturojums:



Gr. ūd līm. apakš. rob. 

(brūnogļu sl.), m v.j.l. Atradnes m v.j.l.



visi



12,10

Hidroģeoloģiskais raksturojums (12.-16.lpp.) :

Atradnes 

māli

Krājumi, 

tūkst.m

3

Platība, 

tūkst.m

2



Ķīmiskais sastāvs, %

analizētie paraugi

Māli ar konkrēcijām

Māli vairākus m biezos slāņos

iejaucamais 

ūdens, %

žāvēšanas 

sarukums, %

apakšējo 

slāņu 



parauga 

Nr.

dziļums

izzāv. ķieģ. 

spiedes pret. 

kg/cm

3

Neapdedzinātu mālu īpašības (24.lpp.)



žāvēšanas 

jutības koef.

izzāv. ķieģ. 

lieces pret. 

kg/cm

2

tilpuma svars, g/cm

3

Plasticitāte

veidošanās 

mitrums, %

Granulometriskais sastāvs, %

urbuma Nr.

parauga 

Nr.

CO

2

CO

2

dziļums Granulometriskais sastāvs, %

urbuma Nr.


