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Gāršu mālu atradne

2. Atrašanās vieta

3. Atradne izpētīta

1968.

Vītiņš E., Martinsone B., Saknītis J.

Gāršu atradnes 1967.gada pētījumu darbu pārskats

4. Valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnes statuss

5. Derīgo izrakteņu iegulas raksturojums

no līdz no līdz vid. no līdz vid. no līdz no līdz no līdz vid

6. Derīgo izrakteņu iespējamā izmantošana

7. Citi akceptētie derīgo izrakteņu krājumi un resursi atradnes robežās

8. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas derīgo izrakteņu atradnes teritorijā

9. Papildu ziņas par pārskatu

10. Atradnes ģeoloģiskā uzbūve (14.lpp.)

no līdz vid.

0,00 0,30

0,30 5,40

Der. slāņk. 5,40 12,50

11. Rupjgraudainie ieslēgumi (7.lpp.)

12. Veiktās laboratoriskās analīzes (7.lpp.)

skaits

33

33

33

33

13. Galvenie derīgo izrakteņu kvalitātes rādītāji

13.1. Mālu ķīmiskais un granulometriskais sastāvs:

no līdz

Karst. zud.

SiO

2

CO

2

Fe

2

O

3

FeO (kā 

Fe

2

O

3

)

kopējais 

Fe

2

O

3

TiO

2

Al

2

O

3

CaO MgO

Na

2

O K

2

O

kop. S (kā 

SO

3

)

Organiskā 

viela

kop. kušņu 

sat. 

(Fe

2

O

3

+C

aO+MgO+

K

2

O+Na

2

O

)

no

līdz

vid

4,6 68,04 0,2 5,18 0,33 5,51 0,58 15,21 0,81 1,13 0,07 3,84 0,39 0,46 11,36

2-1mm 1-0,5 0,5-0,25 0,25-0,1 0,1-0,05 0,05-0,02 0,02-0,01 0,01-0,005 0,005-0,002

0,002-

0,001 <0,001

0,02 0,28 2,2 2,4 4,9 7,4 5,6 11,6 18 8,5 39,1

13.2. Mālu fizikāli mehāniskās īpašības:

no līdz

augšējā 

robeža

apakšējā 

robeža

plastiskuma 

skaitlis

mitra 

parauga

sausa 

parauga

no

līdz

vid

46,3 21,4 24,9 21,9 28 6,9 1,95 1,95 0,96 29 66

13.3. Atsevišķu mālu paraugu minerālais sastāvs:

Minerālais sastāvs mālu frakcijai nav noteikts.

žāvēšanas 

sarukums, 

%

ķīmiskā sastāva analīzes

Paraugs

12,5

Plasticitāte

veidošanās 

mitrums, %

iejaucamais 

ūdens, %

Paraugs

no šurfa 

78.urbuma 

vietā

Derīgās slāņkopas raksturojums:

Organizācija Ģeoloģijas pārvalde, Rīga

Pārskata nosaukums

žāvēšanas 

jutības koef.

Atradnes lielākā daļa paraugu uzrāda augstāku dispersitāti, plastiskumu un žāvēšanas sarukumu 

nekā tas vēlams parasto būvķieģeļu un drenu cauruļu izgatavošanai (7.lpp.) . 

5,4

no šurfa 

78.urbuma 

vietā

Ķīmiskais sastavs, % (9.lpp.)

keramiskās pārbaudes

dziļums, m

analīzes

minerālās sastāva analīzes



no šurfa 

78.urbuma 

vietā 5,4 12,5



dziļums, m

Paraugs

Gads

Pārskata autors

tilpuma svars, g/cm

3

Krājumi, 

tūkst.m

3

 Īpaši aizsargājamā 

dabas teritorija Laukums, ha

Granulometriskais sastāvs, % (9.lpp.)

izzāv. ķieģ. 

spiedes pret. 

kg/cm

3

Neapdedzinātu mālu īpašības (10.lpp.)

Gr. ūd līm. apakš. rob. 

(brūnogļu sl.), m v.j.l. Miegupītes ūdens līmenis, m v.j.l. Atradnes m v.j.l.

Platība, 

tūkst.m

2



Virskārta 

Augsne

Smilšaini morēnmāli ar laukakmeņiem

Slāņa biezums, m

Pārskats par darbu: Augststiprības un asfaltbetona mākslīgu pildmateriālu pusrūpnieciska iegūšana 

no Valmieras un Cēsu rajona Gāršas atradnes dispersākiem māliem

izzāv. ķieģ. 

lieces pret. 

kg/cm

2

mālu noderīguma pārb. keramz. raž.

Hidroģeoloģiskais raksturojums:

Ūdens līmeņi urbumos, m 

v.j.l.

Derīgā slāņa biezums, m Segkārtas biezums, m

Derīgā mālu slāņa apakš. 

robeža, m v.j.l.



Slāņa apraksts

Iežu litoloģiskais sastāvs pēc šurfa 78. urbuma vietā:

Atradnē sastopami arī smilšaini un putekļu starpslāņi (7.lpp.) .

Atsevišķos, galvenokārt virsējo mālu slāņu paraugos, sastopami rupjgraudaini magmatisko un karbonātiežu ieslēgumi (no 

segkārtas morēnas).

Trekni, blīvi devona māli (paraugotais slānis)


[image: image2.emf]1. Nosaukums

Gāršu mālu atradne

2. Atrašanās vieta (10.lpp.) :

Gaujas upes labajā krastā

Atradni šķērso Cēsu - Valmieras rajonu robeža

Lielākā atradnes daļa Cēsu rajonā

3. Ziņas par veiktajiem izpētes darbiem

Pārskata nosaukums Pārskats par Cēsu rajona Gāršu māla atradnes ģeoloģisko izpēti

Gads 1967

Pārskata autors Rinkus J.

Organizācija Ģeoloģijas pārvalde, Rīga

4. Valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnes statuss

5. Derīgo izrakteņu iegulas raksturojums (30.,62.lpp.)

no līdz no līdz vid. no līdz vid. no līdz no līdz no līdz vid

kopā

3 >10 5,82 14,47 46,32 670

trekni māli

9,9 458

liesi māli

4,57 212

kopā

5,21 14,5 117,04 1697

trekni māli

8,54 1000

liesi māli

5,96 697

kopā

2,9 8,35 5,58 2367

trekni māli

1458

liesi māli

909

C

2

 kat.

kopā

6,03-7,10 10,80-12,21 1 791 21 255

6. Derīgo izrakteņu iespējamā izmantošana (3.lpp.)

Derīgās 

slāņkopas 

Lieso mālu 

7. Citi akceptētie derīgo izrakteņu krājumi un resursi atradnes robežās

8. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas derīgo izrakteņu atradnes teritorijā

9. Papildu ziņas par pārskatu

2.graf.pielik.  Atradnes rajona ģeoloģiskā karte

3.graf.pielik.  Stratigrāfiskā kolonna

5.graf.pielik.  Atradnes ģeoloģiskā karte ar derīgā slāņa izohipsām

6.graf.pielik.  Kvartāra nogulumu karte ar izohipsām

7.graf.pielik.  Atradnes topogrāfiskais plāns ar urbumu izvietojumu

8.graf.pielik.  Atradnes plāns ar urbumu izvietojumu paraugu noņemšanas vietām B+C

1 

kat.

9.graf.pielik.  Atradnes plāns ar urbumu izvietojumu paraugu noņemšanas vietām C

2 

kat.

10.-13.graf.pielik.  8 Ģeoloģiskie griezumi

Urbumu aprakstu un koordinātu nav

Nogulumu veidošanās paleoģeogrāfiskie apstākļi 33.-35.lpp.

10. Atradnes ģeoloģiskā uzbūve (29.-37.lpp.)

no līdz vid

Q

IV

0,1 0,8 0,3

b

IV

0,5 1,5 1,1

dl

IV

1,5 4,5

al

IV

1 3

gfl

III

1,5 4,5

gl

III

3 15

no

0,00

līdz

11,47

12. Veiktās laboratoriskās analīzes

skaits

438

438

33

33

33

33

438

433

13. Galvenie derīgo izrakteņu kvalitātes rādītāji

13.1. Mālu ķīmiskais un granulometriskais sastāvs pa visu atradni:

Karst. zud.

SiO

2

CO

2

Fe

2

O

3

TiO

2

Al

2

O

3

CaO MgO

Na

2

O K

2

O

kop. S (kā 

SO

3

)

organiskā 

viela

>0,5 mm 0,5-0,005 <0,005 <0,001

no

2,38 65,08 0 2,76 0,14 10,33 0,73 0,72 0 2,71 0 0 1 3,4 4,5 2,8

līdz

4,68 79,02 0,3 7,41 0,58 18,77 1,42 2,4 0,2 4,22 0,32 0,36 92,1 41,2 80,2 54,3

vid

>0,5mm 0,5-0,05 0,05-0,005 <0,005 <0,001 pl.sk.

kopā

0,11 19,9 24,2 55,9 33,55 18,6

trekni māli 0,09 12,24 25,49 62,33 35,66 20

liesi māli 0,1 37,47 20,98 41,55 27,94 15,7

kopā

0,09 23,1 23,9 53 31,6 18,8

trekni māli

0,1 14,06 24,83 61,11 34,84 20,9

liesi māli 0,07 38,1 22,14 39,76 27,55 15,7

B+C

1

 kat.

kopā

0,1 21,5 24,05 54,45 32,45

C

2

 kat.

kopā

0,11 23,12 27,2 49,68 31,72 19,4

13.2. Mālu fizikāli mehāniskās īpašības pa visu atradni:

augšējā 

robeža

apakšējā 

robeža

plastiskuma 

skaitlis

mitra 

parauga

sausa parauga

no

5,3 15,6 18,5 5 1,87 1,79 0,47 16 48

līdz

32,2 25,1 33,5 8,5 2,06 1,98 1,21 46 80

vid

13.3. Mālu minerālais sastāvs:

Mālos dominē hidrovizla, 10 paraugos no 33 konstatēts montmorilonīts (111.lpp.)

118.-183.lpp.  visu analizēto paraugu termogrammas ar aprakstiem

13.4. Atsevišķu mālu paraugu, kuros konstatēts montmorilonīts, minerālais, ķīmiskais un granulometriskais sastāvs un fizikāli mehāniskās īpašības:

no līdz

Karstuma 

zudums

SiO

2

CO

2

Fe

2

O

3

FeO kā 

Fe

2

O

3

kopējais 

Fe

2

O

3

TiO

2

Al

2

O

3

CaO MgO

Na

2

O K

2

O

kopējais S 

(kā SO

3

)

0rganiskā 

viela Kušņi

78 H-717 7,6 10 konst. montm. 3,92 69,06 5,51 0,33 5,84 0,33 14,75 1,34 1,12 0,2 3,46 0,14 11,96

78 H-721 16,6 19,4 konst. montm. 4 70,12 0,1 6,02 0,42 6,44 0,16 12,68 1,15 1,33 0,1 3,72 0,1 12,74

55 H-731 12,1 17,1 konst. montm. 2,92 76,28 3,32 0,42 3,74 0,16 11,1 1 1,76 2,9 0,14 0,1 9,4

55 H-732 17,1 20 konst. montm. 3,1 73,52 3,58 0,33 3,91 0,2 13,49 0,98 1,94 3,06 0,06 0,1 9,89

59 H-733 4,1 9,1 konst. montm. 4,36 66,98 5,44 0,42 5,86 0,24 16,3 1,05 1,62 3,6 0,11 0,12 12,13

59 H-734 9,1 14,1 konst. montm. 3,62 71,96 3,81 0,42 4,23 0,16 13,93 1,01 1,79 3,48 0,2 10,51

59 H-735 14,1 18,2 konst. montm. 3,84 68,58 5,93 0,42 6,35 0,24 14,07 1,06 1,91 4 0,1 0,12 13,32

70 H-736 5,5 10,5 konst. montm. 4,28 68,86 5,86 0,33 6,19 0,24 14,53 0,98 1,59 3,38 0,22 12,14

64 H-741 6,35 8,35

montmorilonīts 

dominē pār illītu

3,9 68,42 4,16 0,42 4,58 0,42 15,96 0,91 1,85 3,53 0,04

10,87

64 H-742 8,35 10,35 konst. montm. 3,28 71,82 4,24 0,42 4,66 0,42 14,08 0,73 1,68 3,39 10,46

>5mm 5-2mm 2-1mm 1-0,5 0,5-0,25 0,25-0,1 0,1-0,05 0,05-0,02 0,02-0,01 0,01-0,005 0,005-0,002 0,002-0,001 <0,001

augšējā robeža

apakšējā 

robeža

plastiskum

a skaitlis

mitra 

parauga

sausa 

parauga

78 0 0,02 0,03 0,03 0,05 1,23 3,54 3,8 6,5 13,9 17,8 10,1 43 47,6 23,9 23,7 22,7 29,4 6,9 1,95 1,91 0,81 23 73

78 0,02 0,02 0,03 0,03 0,13 2,75 16,22 15,5 9,8 7,3 7,4 3,3 37,6 39,6 18,8 17,8 18,5 22,7 5,4 1,98 1,94 0,61 28 63

55 0 0,1 0,04 0,1 3,3 28,34 17,01 6,7 5,5 7 5,2 3,6 23,2 30 16,3 13,7 17,2 20,8 5,1 1,95 1,84 0,56 26 55

55 0 0 0,01 0,01 0,08 12,27 18,43 19,3 6 5,9 6,8 3,4 27,8 33,4 17,9 15,5 18 21,9 5,6 2,03 1,95 0,56 32 79

59 0 0,05 0,06 0,05 0,21 1,54 7,59 6,7 6 9,3 17 8,5 43 44,9 21,6 23,3 22,7 29,4 7,1 2,01 1,95 0,86 32 64

59 0 0,03 0,04 0,04 2,12 10,38 18,09 9,1 4,9 5,5 9,3 5,2 35,3 37,6 19,6 18 18,8 23,1 2,9 1,98 1,95 0,63 35 56

59 0 0 0,03 0,05 0,13 3,47 13,32 15 8 7,9 9,1 5,5 37,5 41,5 22,4 19,1 20,2 25,3 6,3 1,99 1,94 0,69 31 80

70 0,01 0,01 0,04 0,04 0,15 2,58 5,37 6,3 7,3 10,4 16,7 9,1 42 37,6 22,5 21,4 22,5 28,9 7 1,94 1,9 0,72 32 59

64 0,06 0,03 0,05 0,09 0,74 1,02 4,31 4,4 5,8 11,7 17,7 8,9 45,2 49,6 25 24,6 23 29,9 7,2 1,9 1,88 0,99 24 48

64 0 0,1 0,07 0,01 0,13 0,21 6,77 6 11,3 15,5 18,3 8,2 33,5 42,6 23,9 18,5 20,4 25,6 6,2 1,98 1,9 0,63 27 49

55.,59. urb. 3-3 griezums

70. urb. 5-5 griezums

78.,64.a urb. 6-6 griezums

13.5. Griezumā izturētu slāņu granulometrija atsevišķiem mālu litoloģiskajiem tipiem:

urbuma Nr.

kategorija

Derīgās slāņkopas raksturojums:

Krājumi, 

tūkst.m

3

B kat.

C

1

 kat.

kategorija

Vidējais granulometriskais sastāvs un plasticitāte pa kategorijām (62.lpp.)

mālu 

paveids

Granulometriskais sastāvs, % (218.lpp.)

Glacigēnie nogulumi, morēnas smilšmāli un mālsmiltis ar 

grants, oļu un laukakmeņu piejaukumu; lielākais nogulumu 

biezums atradnes Z daļā

Purva nogulumi, kūdra atradnes R un C daļā

Deluviālie nogulumi, dažādgraudainas smiltis vai smilšaini 

māli ar lielu devona nogulumu piejaukumu

11. Rupjgraudainie ieslēgumi

Piezīmes:

rupjgraudaino ieslēgumu 

>0,05mm saturs, % 

(184.lpp.)

58% no veiktajām analīzēm frakcija <0,005mm 

>50%

92% no veiktajām analīzēm frakcija <0,001mm 8,6-

19,8%

90% paraugu - dispersi māli

8% paraugu - rupji māli

2% paraugu - smalkgraudaina smilts

Ķīmiskais sastavs, % (184.lpp.)

rupjgraudaino ieslēgumu saturs

analīzes

Plasticitāte (134.lpp.)

veidošanā

s mitrums, 

%

iejaucamai

s ūdens, 

%

žāvēšanas 

sarukums, 

%

tilpuma svars, g/cm

3

žāvēšanas 

jutības 

koef.

izzāv. 

ķieģ. 

lieces pret. 

kg/cm

2

Biezums, m

Augsne

Apraksts

granulometriskais sast. māliem

keramiskās pārbaudes

Aluviālie nogulumi, grants, smiltis, māli, oļi, vietām liels 

organiskās vielas saturs; Gaujas senlejā aluviālo nogulumu 

biezums līdz >10 m

Glaciofluviālie nogulumi, smalkgraudainas un 

dažādgraudainas smiltis ar granti, oļiem un laukakmeņiem 

(atrodas arī zem morēnas)

izzāv. 

ķieģ. 

spiedes 

pret. 

Fizikāli mehāniskās īpašības (139.lpp.)

izzāv. ķieģ. 

lieces pret. 

kg/cm

2

ķīmiskā sastāva analīzes

Granulometriskais sastāvs, % (234.lpp.)

dziļums, m

laboratorija

s 

apzīmējum

s urbuma Nr.

Hidroģeoloģiskais raksturojums (45.lpp.) :

Ūdens līmeņi 

urbumos, m v.j.l.

Derīgā slāņa biezums, m Segkārtas biezums, m

Derīgā mālu slāņa 

apakš. robeža, m v.j.l.

Gr. ūd līm. apakš. rob., m 

v.j.l. Atradnes m v.j.l. Upes ūdens līmenis, m v.j.l.

Atradne atrodas Gaujas ielejas tuvumā, pazemes ūdens līmenis 10-15 m no z.v., 

tādējādi pazemes ūdeņi tiek pilnībā drenēti. Derīgā slāņkopas pamatnē ieguļ 

ūdenscaurlaidīgi smilšakmeņi, kas sekmē pazemes ūdeņu drenāžu no derīgās 

slāņkopas. Māli ūdeni praktiski nesatur.

B kat.

C

1

 kat.

mālu 

paveids

B+C

1

 kat.

Platība, 

tūkst.m

2

fizikālās īpašības

minerālās sastāva analīzes

Atradnes vidējais ģeoloģiskais griezums virzienā no augšas uz apakšu:

Mālainās slāņkopas nogulsnēšanās notikusi uz nelīdzenas virsmas ar kāplēm un dobumiem, ierosinot mālainā 

materiāla noslīdeņu procesus. Kopējais slāņkopas biezums smilšakmeņu ieplakās sasniedz 40 m.

 Īpaši aizsargājamā dabas 

teritorija Laukums, ha

Mālainā slāņkopa neviendabīga un sastāv no mālu, mālainu aleirolītu un aleirolītu slāņmijas ar retām smilšu un 

smilšakmeņu lēcām.

Mālainajā slāņkopā īpaši izceļas gaišas krāsas māli: gaiši zilgani, gaiši zaļgani, gaiši brūni un pelēki ar dzelteniem 

plankumiem. Kopumā šie māli tiek saukti par ziloņkrāsas māliem, un, kā norāda laboratoriskās analīzes, tie ir grūti 

kūstoši māli (ģeoloģiskie griezumi 5-5 un 6-6) .

Derīgajā slāņkopā grūti izdalīt marķējošos slāņus, piemēram, gaišie māli var būt izplatīti gan slāņkopas augšējā, gan 

apakšējā daļā vienlaicīgi.



žāvēšanas 

sarukums, %

plasticitāte

Q

Vecums

Slāņkopas augšējā daļā 0,5-1,5 m biezumā sastopami grants graudi un nelieli oļi, Ø 5-40 mm. 

Pēc krāsas smilšani aleirītiskā slāņkopa īpaši neatšķiras no mālainās slāņkopas, vienīgi smilšu un smilšakmeņu slāņi ir 

gaišāki.

2) Smilšakmeņi. Smalkgraudaini, vāji cementēti ar māla vai dzelzs hidroksīda cementu, parasti slāņaini, sarkanbrūni, 

vietām zilgani, gaiši pelēki vai balti. Atradnes apkārtnē smilšakmeņi atsegti Gaujas senlejas un tās pieteku stāvajos 

krastos.



izzāv. ķieģ. 

spiedes pret. 

kg/cm

3

Neapdedzinātu mālu īpašības (291.lpp.)

tilpuma svars, g/cm

3

Plasticitāte

veidošanās 

mitrums, %

iejaucamais 

ūdens, %

žāvēšanas 

jutības koef.

Ķīmiskais sastavs, % (185.-186.lpp.)

minerālais 

sastāvs

10.1. Augšējā devona Gaujas svītas nogulumi - māli, alierītiski māli, alierolīti un vāji cementēti smilšakmeņi.

Gaujas svītas slāņkopa iedalāma divās daļās:

1) mālainā derīgā sāņkopa: 1.1.) mālainā slāņkopa un 1.2.) smilšaini aleirītiskā slāņkopa;



CO

2

 saturs māliem

2) paguļošie smilšakmeņi.

1.1.) Mālainajā slāņkopā daļiņu <0,005 mm saturs >50%.

Māli parasti blīvi, sausi, trekni, mitri kļūst plastiski.

Māli un aleirītiski māli parasti sarkanbrūni, retāk violeti, gaiši zaļi, gaiši brūni pelēki.

Gaišo mālu biezums no dažiem cm līdz 11 m.

Raibkrāsaino mālu biezums līdz 22 m.

1.2.) Smilšaini aleirītiskā slāņkopa atrodas zem mālainās slāņkopas - aleirolītu, mālu un smilšakmeņu slāņmija.

Atsevišķu litoloģisko tipu nomaiņa starpslāņu veidā komplicēta. 

Daļiņu 0,05-0,005 mm saturs >50%.

Smilšaini aleirītiskās slāņkopas biezums 2 līdz 6-8 m, vietām vairāk.

10.2. Derīgās slāņkopas izplatība:

Derīgo izrakteņu slāņkopa sastāv no mālu, aleirītu, vietām smilšakmeņu starpslāņiem un lēcām.

Iegulas platums 1,5 km, platība 150 ha.

Derīgās slāņkopas biezums 7,70-26,75 m.

Iegulas ass vērsta ZA-DR virzienā.

No A un Z ierobežo Gaujas senleja, R un Z smilšakmeņi.

Segkārtas biezums 2,90-8,35 m.

Māli ar visai zemu kušņu daudzumu ietver atsevišķus gaišo grūti kūstošo mālu slāņus, kuri veidi 5% no derīgās slāņkopas.

Slāņkopas augšējā daļā 0,5-1,5 m biezumā sastopami grants graudi un nelieli oļi, Ø 5-40 mm (27.-39.lpp.) . 

11,47% paraugam H-461; 21 paraugam 0,52-3,60%, pārējiem mazāk (188.lpp.)


[image: image3.emf]1. Nosaukums

Košu - Gāršu mālu laukums

2. Atrašanās vieta

Valmieras - Cēsu rajonos, Gaujas upes labajā krastā, Košu - Gāršu māju rajonā

Māli konstatēti gandrīz tikai Gaujas terasē šaurā joslā ap Gāršām un Košām.

3. Ziņas par veiktajiem izpētes darbiem

Pārskata nosaukums Pārskats par Jēkabpils keramzīta, Cieceres karbonātisko mālu izpētes un gaiši apdegošo mālu meklēšanas darbiem (148.-152.lpp.)

Gads 1967

Pārskata autors Jurēvics K.

Organizācija Ģeoloģijas pārvalde, Rīga

4. Valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnes statuss

5. Derīgo izrakteņu iegulas raksturojums

no līdz no līdz vid. no līdz vid. no līdz no līdz no līdz vid

0,1 1,8 0,7 5,85
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Gāršu māju 

rajonā

6. Derīgo izrakteņu iespējamā izmantošana

Iespējams iegūt izstrādājumus ar klinkerētu drumstalu (129.lpp.)

Māli piemēroti parasto, caurumoto ķieģeļu, domto bloku, kārniņu, drenu cauruļu, kā arī izstrādājumu ar klinkerējošu drumstalu ražošanai.

7. Citi akceptētie derīgo izrakteņu krājumi un resursi atradnes robežās

8. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas derīgo izrakteņu atradnes teritorijā

9. Papildu ziņas par pārskatu

10. Atradnes ģeoloģiskā uzbūve

Atradnes vidējais ģeoloģiskais griezums virzienā no augšas uz apakšu:

no līdz

el IV 0,1 0,7

b IV 0 1,1

al IV 0 5

al IV 1,2 4,35

fgl III v 0,3 2,25

gl III v 1 3,5

D

3

šv

1 5,85

D

3

šv

0,7 4,4

11. Rupjgraudainie ieslēgumi

no

0,00

līdz

1,00

12. Veiktās laboratoriskās analīzes

skaits

19

4

5

13. Galvenie derīgo izrakteņu kvalitātes rādītāji

13.1. Mālu ķīmiskais un granulometriskais sastāvs:

Karst. zud.

SiO

2

CO

2

Fe oksīdu 

summa

TiO

2

Al

2

O

3

CaO MgO

Na

2

O K

2

O

kop. S (kā 

SO

3

)

kušņi

organiskā 

viela

>0,5 mm 0,5-0,005 <0,005 <0,001

no

4,04 65,9 0 3,77 0,92 13,04 1,1 0,99 0,17 3,66 0,03 10,63 0,21

līdz

4,67 72,17 0,7 6,48 0,94 15,19 1,14 1,22 0,19 4,04 0,08 13,67 0,28

vid

16,86 27,47 55,67

>0,05 0,05-0,005 <0,005

692 E-402-405 23,58 24,16 52,26

693 E-406-413 20,91 20,86 58,22

702 E-414-418 21,7 22,92 55,38

703 E-419 13,2 37 49,8

22š E-446 4,9 32,4 62,7

13.2. Mālu fizikāli mehāniskās īpašības:

augšējā 

robeža

apakšējā 

robeža

plastiskuma 

skaitlis

mitra 

parauga

sausa 

parauga

no

21,1 26,8 6,2 2 1,98 0,74 29 65

līdz

vid

no

līdz

vid

18,5 22,6 5,5 2,05 1,98 0,59 33 60

13.3. Mālu minerālais sastāvs:

Minerālais sastāvs frakcijai <0,005: (termogrammas ar aprakstiem III sējums 184.-190.lpp.)

māli sastāv no hidrovizlām un montmorilonīta; vērojams montmorilonīta pārsvars pār hidrovizlām

 E-402-405 

E-419

692

703

analizētie paraugi

Ķīmiskais sastavs, % Granulometriskais sastāvs, %

Domājams, mālu izplatība R virzienā ir 

plašāka.

Virs terases māli nav sasniegti biezās 

virskārtas dēļ.

ķīmiskā sastāva analīzes

rupjgraudaino ieslēgumu saturs

Kūdra

Putekļi, mālaini, ar smilšu starpkārtām

Mālu iegulu hidroģeoloģiskie parametri atskaitē nav iekļauti. Ūdens līmenis metros no z.v. atrodams urbumu 

sarakstā (5.pielikums, 243.-273.lpp.).

urbuma Nr.

Atsevišķu paraugu granulometriskais sastāvs, 

%

urbuma Nr. parauga Nr.

Plasticitāte

Derīgās slāņkopas raksturojums:

Upes ūdens līmenis, m v.j.l.

Krājumi, 

tūkst.m

3

 Īpaši aizsargājamā 

dabas teritorija

CO

2

 saturs māliem

Smiltis

Smiltis

Morēnmāli

Laukums, ha

Tabula (223.-228.lpp.)  par rekognoscētajām mālu meklēšanas vietām, kurā sakopoti mālu īpašību galvenie 

rādītāji un uzrādīta mālu piemērotība būvkeramikas ražošanai: virskārtas un derīgā slāņa vid. biezums, krājumi, 

galvenie ķīmiskā sastāva parametri, vid. biezums, krājumi, galvenie ķīmiskā sastāva parametri, vid.gran.sast. 

pamatfrakcijas, keramiskās īpašības, mālu noderība.

Vecums

Atradnes m v.j.l.



Hidroģeoloģiskais raksturojums:

Ūdens līmeņi urbumos, m 

v.j.l.

Derīgā slāņa biezums, m Segkārtas biezums, m

Derīgā mālu slāņa apakš. 

robeža, m v.j.l.

Gr. ūd līm. apakš. rob., m 

v.j.l.

Platība, 

tūkst.m

2

keramiskās pārbaudes

rupjgraudaino 

ieslēgumu >0,05mm 

saturs, %

analīzes



izzāv. ķieģ. 

lieces pret. 

kg/cm

2

tilpuma svars, g/cm

3

Augsne

Apraksts

žāvēšanas 

jutības koef.

veidošanās 

mitrums, %

iejaucamais 

ūdens, %

Māli, sarkani ar pelēkiem ieslēgumiem, vietām ar smilšu, 

smilšakmeņu un aleirītu starpkārtām

Smilšakmeņi, sarkani, smalkgraudaini, vāji cementēti



minerālā sastāva analīzes

izzāv. ķieģ. 

spiedes pret. 

kg/cm

3

Neapdedzinātu mālu īpašības

fizikālās īpašības



žāvēšanas 

sarukums, 

%

plasticitāte

parauga Nr.

Rupjo (>0,5mm) ieslēgumu daudzums pa frakcijām un veids katrā paraugā III sējums, 298.-319.lpp.

Mālu frakcijas (<0,005mm) minerālais sastāvs noteikts ar diferenciāltermiskām analīzēm (pēc Kurnakova).

biezums, m

(E-402-405) no 692., (E-406-

413) no 693.u., (E-414-418) no 

707.u.,(E-419) no 703.u., (E-

446) no 22š.

granulometriskais sast. māliem



(F-402,403,405,419) no 

692.,703.urb.

(E-402-405) no 692., (E-419) 

no 703.u.


