[image: image1.emf]1. Nosaukums

Jesperu mālu atradne (Dzirksteles)

2. Atrašanās vieta

Ģeogrāfiskās koordinātas 8.lpp.

Jesperu mālu atradne atrodas Svētupes ielejas labā krasta terasēs (14.lpp.) . 


3. Ziņas par veiktajiem izpētes darbiem

Pārskata nosaukums Pārskats par Limbažu rajona Jesperu (Dzirksteles) mālu atradnes ģeoloģiskās izpētes darbiem

Gads 1959

Pārskata autors Bērziņš K.

Organizācija Ģeoloģijas pārvalde, Rīga

No pagājušā gs. sākuma līdz 1914. g. darbojies neliels ķieģeļceplis (11.lpp.) .

Ģeoloģiskā izpēte līdz 1958. g. nav veikta (11.lpp.) . 

5. Derīgo izrakteņu iegulas raksturojums (33.-35.lpp.)

no līdz no līdz vid. no līdz vid. no līdz no līdz

pie VE/19 

urbuma 

virspalu 

terasē

pie IIIB/3 

urbuma

no līdz no līdz vid

pie IXB/9  atradnes lejas 

6. Derīgo izrakteņu iespējamā izmantošana

Mālu izmantošana (7.lpp.) :

1) parasto būvķieģeļu ražošanai,

2) drenu cauruļu ražošanai,

3) kārniņu ražošanai,

4) krāsns podiņu ražošanai.

7. Citi akceptētie derīgo izrakteņu krājumi un resursi atradnes robežās

8. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas derīgo izrakteņu atradnes teritorijā

9. Papildu ziņas par pārskatu

7. graf. pielik.  Ģeoloģiskie griezumi

116.-133.lpp.  Detālās izpētes urbumu, šurfu un attīrījumu koordinātas

10. Atradnes ģeoloģiskā uzbūve

no līdz vid.

0,00 0,20 0,20

0,20 2,06 1,86

2,05 8,65 6,60

8,65 19,40 10,75

19,4

Māli satur karbonātu konkrēcijas, vietām smilšakmeņu ieslēgumus (skat. 15.3.) .

12. Veiktās laboratoriskās analīzes

skaits 

(11.lpp.)

118

118

4

2
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53

7

13. Galvenie derīgo izrakteņu kvalitātes rādītāji

13.1. Mālu ķīmiskais un granulometriskais sastāvs pa visu atradni:
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>0,06 mm 0,06-0,005 <0,005

no

4,8 64,64 2 6,03 0,72 10,68 1,68 2,48 2,77 0,01 12,47 17,5 10,1 9

līdz

6,2 71,23 2,9 7,15 0,84 12,01 2,26 3,31 4,27 0,12 16,27 78,8 42,2 60,6

vid

5,54 68,02 2,55 6,1 0,78 11,16 1,94 2,99 3,41 0,06 14,44

Piezīmes:

>0,06 mm

0,06-0,005 

mm <0,005 mm

no

23,47 23,26 21,51

līdz

50,42 35,1 41,94

vid

35,21 30,93 33,86

no

22,63 30,1 28,72

līdz

37,28 39,74 37,65

vid

32,41 33,42 33,17

13.2. Mālu fizikāli mehāniskās īpašības pa visu atradni:

augšējā 

robeža

apakšējā 

robeža

plastiskuma 

skaitlis

mitra 

parauga

sausa 

parauga

no

līdz

vid

13.3. Atsevišķu mālu paraugu minerālais sastāvs:

no līdz >1 mm 1-0,5 0,5-0,2 0,2-0,09 0,09-0,05 0,05-0,02 0,02-0,01 0,01-0,005 0,005-0,002 0,002-0,001 <0,001

II B/2 4. 4,7 6,5 2,45 0,87 1,8 5,02 12,06 17,08 8,1 8,5 9,4 4,5 29,5

III B/3 12. 6 8,4 0,73 0,63 1,67 4,71 10,56 13,5 8,9 8,7 10,6 7,3 32,7

IV B/4

V B/5 26. 6,5 8,1 2,29 0,81 1,09 4,31 11,8 12,4 7,9 9,7 10,4 16,5 22,8

VI B/6 33./34/ 7,1 8,5 1,24 0,62 0,81 6,55 15,38 15,4 8,3 8,6 8,5 4,6 30

VII B/7 40. 5,15 6,95 3,1 1,42 2,51 4,53 18,74 14,4 8,1 7,3 8,5 4,7 26,7

VIII B/8

IX B/9 50. 3,8 6,05 3,43 0,54 1,42 10,84 19,67 14,1 7,6 8,9 6,5 3 24

no līdz >1 mm 1-0,5 0,5-0,2 0,2-0,09 0,09-0,05 0,05-0,02 0,02-0,01 0,01-0,005 0,005-0,002 0,002-0,001 <0,001

IV D/15 93 0,5 2,1 0,62 0,92 1,7 7,1 27,86 12,6 5,1 5,1 5,9 7,1 26

V D/16 98 0,65 2,1 0,44 1,22 1,73 8,17 13,44 14,2 9,9 10,1 9,2 4,7 26,9

VI C/17 104 1,2 2,45 4,73 0,74 0,81 10,38 40,55 12,9 4,5 4,4 2,9 3,4 14,8

no līdz >1 mm 1-0,5 0,5-0,2 0,2-0,09 0,09-0,05 0,05-0,02 0,02-0,01 0,01-0,005 0,005-0,002 0,002-0,001 <0,001

IV D/15 94 2,1 3,35 2,05 0,69 1,23 6,87 40,66 13,6 14,8 3,7 3,6 3,8 19

V D/16 99 2,1 3,25 0,33 0,15 0,64 21,92 36,86 13 5,2 3,9 3,1 2,8 12,1

VI C/17 105 2,45 4,1 4,73 0,74 0,81 10,38 40,44 12,9 4,5 4,4 2,9 3,4 14,8

no līdz >1 mm 1-0,5 0,5-0,2 0,2-0,09 0,09-0,05 0,05-0,02 0,02-0,01 0,01-0,005 0,005-0,002 0,002-0,001 <0,001

IV D/15 95 3,55 4,3 4,21 0,44 0,96 2,12 17,07 19,3 8,3 8,8 7 5,8 26

V D/16 100 3,25 4,2 6,61 0,72 1,47 5,76 13,44 17,4 7,6 8 8,9 7,3 22,8

VII C/18 109 2 2,85 9,29 1,86 2,52 5,54 17,29 17,5 8,3 6,3 8,4 4,5 18,5

no līdz >1 mm 1-0,5 0,5-0,2 0,2-0,09 0,09-0,05 0,05-0,02 0,02-0,01 0,01-0,005 0,005-0,002 0,002-0,001 <0,001

II B/2 7 8,7 9,2 3,45 1,02 0,8 3,23 27,21 26,4 8,1 6,9 6,5 3,7 13,5

13.4. Griezumā izturētu slāņu granulometrija, katram mālu litoloģiskajam tipam, kas izdalīti 7. grafiskā pielikuma griezumos (izņemot paguļošos smilšakmeņus):



III B/3 (2 par.), IV C/10 (5 par.)

Mālvielu saturs <30% ir tikai pieciem urbumiem.

plasticitātes noteikšana

Zem absol. 

atz. 22 m

Pēc CaO, MgO un CO2 satura spriežams, ka karbonāti mālos sastopami dolomītu veidā

no visiem urb.

no visiem urb.

šurfs I (2 par.), IV C/10, VIII B/8

šurfa I vidējiem paraugiem, 0,75-7,20m (labor. U-883, paraugs 141) 

un 2,23-7,20m (labor. U-884, paraugs 142) dziļumā

analizētie paraugi (22.lpp.)

Augsne

Morēnmāli, rūsgani brūni

Smilšakmeņi, smalkgraudaini, sārti brūni, irdeni

Māli, dažādkrāsas maiņkārtojumā ar smilšaini mālu un mālainu 

smilšu kārtiņām

11. Rupjgraudainie ieslēgumi (15.lpp.)

urbuma Nr.

parauga 

Nr.

dziļums Granulometriskais sastāvs, %

Putekļainu smilšainu mālu slānis

 

(7.pielik., I-I)

Granulometriskais sastāvs, % (26.lpp.) Ķīmiskais sastavs, % (24.lpp.)

urbuma Nr.

parauga 

Nr.

dziļums

Derīgās slāņkopas raksturojums:

līdz absolūtā augststuma atzīmei 22,00 m

23,69

Krājumi, 

tūkst.m

3

Platība, 

tūkst.m

2

Atradnes m v.j.l.

22,1



21,47

Granulometriskais sastāvs, %

izzāv. ķieģ. 

spiedes pret. 

kg/cm

3

Neapdedzinātu mālu īpašības (28.-30.lpp.)

Nepārtraukts smilšainu mālu slānis

 

(7.pielik., II-II)

iejaucamais 

ūdens, %

žāvēšanas 

sarukums, %

urbuma Nr.

parauga 

Nr.

dziļums



keramiskās pārbaudes

1,64

Piezīmes:

Vidusdevona Salacas svītas un kvartāra nogulumi, vietām starp pamatiežu māliem sastopamas sīkas irdena smilšakmens 

kārtiņas (13.-14.lpp.) .

Mālos sastopamas arī nelielas irdenu smilšakmeņu un mālainu smilšakmeņu lēciņas, kurās atsevišķos gadījumos konstatēti 

lodīšu smilšakmeņu ieslēgumi. 

10.1. Derīgā mālu slāņa izplatība:

34,34 0,50 1,69 8,55

minerālā sastāva analīzes

analīzes

CO

2

 saturs māliem

granulometriskais sast. māliem

 Īpaši aizsargājamā 

dabas teritorija Laukums, ha

Ārpus Svētupes ielejas mālus pārsedz samērā bieza virskārta, ko veido Salacas svītas smilšakmeņi un kvartāra nog. 

(14.lpp.) .

Apskatītais mālu slānis uzskatāms kā liela lēcveida iegula smilšakmeņos. Konstatētais biezums 11m, sagaidāmais platums 

400-500m, bet garums, domājams, vairāk par kilometru (16.lpp.).

Granulometriskais sastāvs, %

10.2. Jesperu mālu atradnes ģeoloģiskais profils Svētupes ielejas labajā krastā; pētāmie māli vispārējā profilā atbilst 4. 

kārtai (15.lpp.) :

Ielejas terasēs māli pārsegti ar smilšainiem aluviālajiem nogulumiem biezumā 0,50-4,40m (15.lpp.) .

10.3. Atradnē izšķirami šādi mālu litoloģiskie tipi, kuri nogulsnēti maiņkārtojumā (15.lpp.) :

1) sārti brūngani māli un smilšaini māli, satur retas karbonātu konkrēcijas (treknākais mālu paveids (34.lpp.) );

2) sārti violeti māli vai putekļaini un smilšaini māls, konkrēciju saturs lielāks kā iepriekšējam mālu tipam;

3) pelēki zilgani smilšaini un putekļaini māli, nogulsnēts nelielās kārtiņās starp abiem augšējiem mālu tipiem, 

(vismainīgākais granulometriskais sastāvs - no māla līdz mālainai smiltij (34.lpp.) );

Palu terases 

augstums m 

v.j.l.

dabiskā mitrums

Hidroģeoloģiskais raksturojums:

Ūdens līmeņi urbumos, m 

v.j.l.

Derīgā slāņa biezums, m Segkārtas biezums, m

Derīgā mālu slāņa augšējā 

robeža, m v.j.l.

Gr. ūd līm. apakš. rob.,  Svētupītes ūdens līmenis, m v.j.l.



Slāņa apraksts



Slāņa biezums, m



24,00

Piezīmes:

 Mālu atradne ir daļa no lielākas lēcveidīgas mālu iegulas Salacas svītas smilšakmeņos, smilšakmeņi satur gruntsūdeni. Atradnes terit. smilšakmeņos 

izdalāmi divi ūdens horiz. – virs un zem mālu iegulas. Ūdens konstatēts arī sīkās smilšakmens starpkārtiņās mālu iegulā. Mālu iegulu šķērso Svētupe, tāpēc pazemes 

ūdeņi tiek drenēti. Augšējā ūdens horizonta līmenis 34,04 m v.j.l. (16.lpp.) .

ķīmiskā sastāva analīzes

tilpuma svars, g/cm

3

Plasticitāte

veidošanās 

mitrums, %

žāvēšanas 

jutības koef.

70,54% mālu paraugos ir graudiņi, kas >1,0 mm.

Konkrēciju lielums 3,0-13,0 mm (dolomītmerģeļa un dolomitizēta 

smilšakmens lodītes).

22,0 m v.j.l. - karjera apakšējā robeža, lai neieplūst spiedienūd.

šurfs I, IV C/10, VIII B/8 vidējiem paraugiem

izzāv. ķieģ. 

lieces pret. 

kg/cm

2

24,38 22,00

Smilšakmeņi, sārti brūni, smalkgraudaini, irdeni



4,40 32,78 26,00

Granulometriskais sastāvs, %

Nepārtraukts sārti brūnu vai sārti violetu mālu slānis (vietām smilšaini vai putekļaini, māli tuvu māla robežai), atrodas griezuma apakšējā daļā (vadoties pēc slāņu aprakstiem, pārējie rupjāki nogulumi - 

smilšakmeņi, smilšaini, māli, putekļaini smilšaini)

Svētupītes ielejas 

krasta augšmala pie 

atradnes m v.j.l.

38,00

 Starpība starp izmantojamā 

māla apakšv. un ielejas 

krasta augšmalu, m

16,00

Q

D

2

slc

Derīgā mālu slāņa 

apakš. robeža, m v.j.l.

Krājumu uzskaites kontūrā esošo urbumu gran. sast. (27.lpp.) :

Līdz absol. 

atz. 22 m

Mālainu un smilšainu putekļu smilšu slānis

 

(7.pielik., I-I)  (slānis relatīvi plāns, atrodas tikai I-I griezuma apakšdaļā, vienīgā tīrā analīze)

Minerālais sastāvs noteikts frakcijām >0,006mm un 0,006-0,005mm (78.lpp.) . 141 (U-883) 

paraugam noteikts min.sast. arī frakcijā <0,001mm. Mērīts orientēto mālu agregātu gaismas 

laušanas koeficients, salīdzinot ar imersijas šķīdumu gaismas laušanas koef. I

Minerālais sastāvs (26.lpp.) : mālu frakcija sastāv no hidrovizlām ar nelielu montmorilonīta 

piejaukumu.

Nepārtraukts sārti brūnu vai sārti violetu mālu slānis (vietām smilšaini vai putekļaini, māli tuvu māla robežai), atrodas derīgās slāņkopas augšā (zemāk, rupjāki nogulumi  vadoties pēc slāņu aprakstiem, 

smilšakmeņi, smilšaini un māli, putekļaini smilšaini)

parauga 

Nr. urbuma Nr.

dziļums

urbuma Nr.

parauga 

Nr.

dziļums Granulometriskais sastāvs, %


