[image: image1.emf]1. Nosaukums

Kastrānes mālu atradne

2. Atrašanās vieta

3. Ziņas par veiktajiem izpētes darbiem

1958.

Sarkanbikse I.

Galvenokārt tā pati informācija, kas 1954. gada pārskatā. Papildus pētītas smilts iegulas.

4. Valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnes statuss

5. Derīgo izrakteņu iegulas raksturojums

no līdz no līdz vid. no līdz vid. no līdz no līdz no līdz no līdz vid

A

2

 kat.

0,50 2,40 1,60 0,45 6,75 4,18

334,400

73,66 79,72 78,11 81,75

B kat. 0,50 1,53 1,4 6,25 3,93 133,463 73,66 79,72 78,11 81,78

C

1

 kat.

0,94 4,00 2,09 1,00              6,50              3,58            

233,488

73,67 79,68 79,54 84,04

6. Derīgo izrakteņu iespējamā izmantošana

7. Citi akceptētie derīgo izrakteņu krājumi un resursi atradnes robežās

8. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas derīgo izrakteņu atradnes teritorijā

9. Papildu ziņas par pārskatu

10. Atradnes ģeoloģiskā uzbūve

11. Rupjgraudainie ieslēgumi

12. Veiktās laboratoriskās analīzes

skaits 

13. Galvenie derīgo izrakteņu kvalitātes rādītāji

13.1. Mālu ķīmiskais un granulometriskais sastāvs:

Karst. zud.

SiO

2

CO

2

Fe

2

O
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TiO

2

Al

2

O

3

CaO MgO

Na

2

O+K

2

O

kop. S (kā 

SO

3

)

kop. kušņu 

sat. 

(Fe

2

O

3

+CaO+

MgO+K

2

O+Na

2

O)

>1mm 1-0,5 0,5-0,2 0,2-0,09 0,09-0,06 0,06-0,05 0,05-0,02 0,02-0,01 0,01-0,005

0,005-

0,002 <0,002

no

līdz

vid

13.2. Mālu fizikāli mehāniskās īpašības pa visu atradni:

augšējā 

robeža

apakšējā robeža

plastiskuma 

skaitlis

mitra 

parauga

sausa 

parauga

no

līdz

vid

13.3. Atsevišķu mālu paraugu minerālais, ķīmiskais un granulometriskais sastāvs un fizikāli mehāniskās īpašības:

13.4. Mālu minerālais sastāvs:

analīzes

 Īpaši aizsargājamā 

dabas teritorija

Gads

Pārskata autors

Pārskata nosaukums Pārskats par Kastrānes atradnes devona mālu detālizpēti LPSR Ogres rajonā



žāvēšanas 

sarukums, %

izzāv. ķieģ. 

lieces pret. 

kg/cm

2

Organizācija Ģeoloģijas pārvalde, Rīga

Derīgo 

izrakteņu 

veids

žāvēšanas 

jutības koef.

Derīgās slāņkopas raksturojums (58.-63.lpp.) :

Platība, 

tūkst.m

2

izzāv. ķieģ. 

spiedes pret. 

kg/cm

3

Hidroģeoloģiskais raksturojums:

Ūdens līmeņi 

urbumos, m v.j.l.

Derīgā slāņa biezums, m Segkārtas biezums, m

Derīgā mālu slāņa 

apakšējā robeža, m v.j.l.

Gr. ūd līm. apakš. 

rob., m v.j.l.

Krājumi, 

tūkst.m

3

Derīgā mālu slāņa augšējā 

robeža, m v.j.l. Atradnes m v.j.l. Upes ūdens līmenis, m v.j.l.

tilpuma svars, g/cm

3

Plasticitāte

veidošanās 

mitrums, %

iejaucamais 

ūdens, %

Laukums, ha

Ķīmiskais sastavs, %  Granulometriskais sastāvs, %

Neapdedzinātu mālu īpašības


[image: image2.emf]1. Nosaukums

Kastrānes mālu atradne

2. Atrašanās vieta

Ģeogrāfiskās koordinātas 11.lpp.; 1958.g.

3. Ziņas par veiktajiem izpētes darbiem

Pārskata nosaukums Kastrānes māla atradnes detālizpētes pārskats

Gads 1954.

Pārskata autors Sarkanbikse I.

Organizācija Republikāniskais projektu institūts, Rīga

Šīs detālizpētes rezultāti arī 1958. gada pārskatā

4. Valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnes statuss

5. Derīgo izrakteņu iegulas raksturojums5

no līdz no līdz vid. no līdz vid. no līdz no līdz no līdz no līdz vid

A

2

 kat.

0,5 2,4 1,6 1,4 6,25 4,19

335,200

73,66 79,72 78,11 81,71

C

1

 kat.

0,5 2,4 1,58 1,4 6,25 4,26

145,586

73,66 79,72 78,11 81,71

6. Derīgo izrakteņu iespējamā izmantošana

7. Citi akceptētie derīgo izrakteņu krājumi un resursi atradnes robežās

8. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas derīgo izrakteņu atradnes teritorijā

9. Papildu ziņas par pārskatu

4. graf. pielik.  Topogrāfiskais plāns

5. graf. pielik.  Virskārtas izolīnijas

6. graf. pielik.  Mālu biezuma izolīnijas

7. graf. pielik.  Urbumu un paraugošanas vietas

8.-9. graf. pielik.  9 Ģeoloģiskie griezumi

Urbumu koordinātas un absolūtie augstumi 53.lpp.

10. Atradnes ģeoloģiskā uzbūve (19.-21.lpp.)

no līdz vid.

0,2 0,6 0,35

Māli trekni vai vidēji trekni.

Atradnes Z daļā konstatēta ne visai bieža sarkanbrūnu un zilganzaļu slāņu mija.

0,1 0,7 0,16

Mālos sīki smilšakmens ieslēgumi un karbonātu konkrēcijas, citus kaitīgos ieslēgumus nesatur.

12. Veiktās laboratoriskās analīzes (31.-32.lpp.)

skaits 

16 (māliem 

15)

16

8 (1 paraugā 

morēnmāls)

3

8

1

11

13. Galvenie derīgo izrakteņu kvalitātes rādītāji

13.1. Mālu ķīmiskais un granulometriskais sastāvs:

Karst. zud.

SiO

2

CO

2

Fe

2

O

3

TiO

2

Al
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O
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CaO MgO

Na

2

O+K

2

O

kop. S (kā 

SO

3

)

kop. kušņu 

sat. 

(Fe

2

O

3

+CaO+

MgO+K

2

O+Na

2

O)

>1mm 1-0,5 0,5-0,2 0,2-0,09 0,09-0,06 0,06-0,05 0,05-0,02 0,02-0,01 0,01-0,005

0,005-

0,002 <0,002

no

0,02 0,06 0,28 3,52 3,52 7,75 15,8 4,9 3,1 3 25,2

līdz

0,04 0,35 1,99 16,62 8,07 15,6 24,82 7,8 6,9 6,9 43,5

vid

12,68 52,18 9,77 5,15 0,33 11,57 7,64 6,69 3,76 nav 23,24 0,11 0,15 0,79 8,06 6,04 12,5 19,94 6,5 4,7 5,01 36,2

Piezīmes:

13.2. Mālu fizikāli mehāniskās īpašības pa visu atradni:

augšējā 

robeža

apakšējā robeža

plastiskuma 

skaitlis

mitra 

parauga

sausa 

parauga

no

24,2 17,7 8,2 17,3 20,6 6,6 1,98 1,9 0,59 17

līdz

32,5 21,8 11,8 20,6 25,9 7,7 2,06 2 0,67 30

vid

28,5 18,7 9,8 18,8 23,2 7 2,02 1,96 0,63 22

13.3. Atsevišķu mālu paraugu minerālais, ķīmiskais un granulometriskais sastāvs un fizikāli mehāniskās īpašības:

no

līdz Karst. zud.

SiO

2

CO

2

Fe

2

O

3

TiO

2

Al

2

O

3

CaO MgO

Na

2

O+K

2

O S kā SO

3

kušņi

5.urb. M-405 1,7 6,56 13,9 50,29 12 4,75 0,31 12,44 8,6 6,48 3,23 nav

7.urb. M-407 1,25 6,1 + 12,52 49,06 9,1 6,78 0,44 12,28 7,18 6,16 4,58 nav

9.urb. M-410 2,1 4 + 8,92 63 6,9 3,65 0,41 10,34 5,8 4,81 3,07 nav

11.urb. M-412 2,2 7,1 14,88 48,12 12,4 4,74 0,3 10,76 9,12 8,2 3,88 nav

13.urb. M-414 1,1 5,2 13,76 50,92 9,8 5,5 0,32 10,78 8,29 7,24 3,19 nav

17.urb. M-417 1,7 6,4 + 17,08 44,6 13,5 5,1 0,24 10,86 10,52 8,47 3,13 nav

19.urb. M-419 2,1 6,1 7,72 59,28 4,7 5,5 0,3 13,5 3,98 4,49 5,23 nav

>1mm 1-0,5 0,5-0,2 0,2-0,09 0,09-0,06 0,06-0,05 0,05-0,02 0,02-0,01 0,01-0,005 0,005-0,002 <0,002

augšējā 

robeža

apakšējā 

robeža

plastiskum

a skaitlis

mitra 

parauga

sausa 

parauga

5.urb. M-405

7.urb. M-407 0,08 0,11 0,32 3,52 4,37 13,8 20,2 7,7 4,7 4,6 40,6 32,5 21,8 10,7 20,6 25,9 7,1 1,98 1,9 0,66 25

9.urb. M-410 0,16 0,35 1,99 16,62 6,88 15,6 17,2 6 4,8 5,2 25,2 24,2 14,7 9,5 17,3 20,6 6,6 2,03 1,98 0,63 18

11.urb. M-412

13.urb. M-414

17.urb. M-417 0,1 0,1 0,34 8,61 5,75 15,5 21,6 5,9 4,2 3,1 34,8 28,3 16,5 11,8 18,4 22,5 6,9 2,05 2 0,6 23

19.urb. M-419

13.4. Mālu minerālais sastāvs:

Frakcijas <0,005mm minerālais sastāvs (41.lpp.;1958.g.) :

dominē illīts ar niecīgu dolomīta vai montmorilonīta piejaukumu (1 termogramma 104.lpp., nav zināms, kuram paraugam)

Arī 1954. gada atskaitē tikai viena termogramma, bet nav norādīts, kuram paraugam.

urbuma Nr. parauga Nr.

Plasticitāte

Vietām mālos sastopamas vidēj- vai rupjgraudainas smiltšu starpkārtas un lēcas.

Vietām sastopamas karbonātu konkrēcijas ar zemu mehānisko izturību.

Slāņa apakšējā daļā morēnmāli kļūst raibkrāsaini - sajaucas ar devona māliem

Morēnmālu slānis iztrūkst atradnes DR un centrālajā daļā.

Lielākais biezums atradnes ZA un A daļā.

Smilšakmeņi, zilganzaļi, kontaktā ar māliem vāji cementēti.

Karbonāti galvenokārt sastopami smilts un aleirīta frakcijās (22.lpp.)

izzāv. ķieģ. 

lieces pret. 

kg/cm

2

Morēnmāli, sarkanbrūni, blīvi, trekni, vietām smilšaini, satur līdz 18-19cm lielus oļus.

žāvēšanas 

jutības 

koef.

izzāv. 

ķieģ. 

lieces pret. 

kg/cm

2

izzāv. 

ķieģ. 

spiedes 

pret. 

Plasticitāte

veidošanā

s mitrums, 

%

iejaucamai

s ūdens, 

%

žāvēšanas 

sarukums, 

%

tilpuma svars, g/cm

3

Neapdedzinātu mālu īpašības (129.;1958.g.)

Augsne

Smiltis, dzeltenas un pelēkas, smalk-, vidēj- un rupjgraudainas, vietām putekļainas un mālainas.

Lielākoties satur granti un oļus.

Lielāko biezumu sasniedz atradnes Z, ZR un DR daļā.



ķīmiskā sastāva analīzes

pusrūpnieciskās pārbaudes

11. Rupjgraudainie ieslēgumi (120.lpp.;1958.g.)

dziļums, m (82.-83.lpp.;1958)

parauga Nr. urbuma Nr.

tilpuma svars, g/cm

3

Atradnes m v.j.l. Upes ūdens līmenis, m v.j.l.

Atradnes ģeoloģiskais griezums:

Hidroģeoloģiskais raksturojums:

Ūdens līmeņi 

urbumos, m v.j.l.

Derīgā slāņa biezums, m Segkārtas biezums, m

Derīgā mālu slāņa 

apakšējā robeža, m v.j.l.

Gr. ūd līm. apakš. 

rob., m v.j.l.

izzāv. ķieģ. 

spiedes pret. 

kg/cm

3

Neapdedzinātu mālu īpašības (42.-43.lpp.;1958.g.)

mālu tilpuma svars

Granulometriskais sastāvs, % (34.lpp.)

tilpuma svars

filtrācijas koeficients

Atradnes māli viegli kūstoši, bagāti ar karbonātiem un kušņiem.



Laukums, ha

Krājumi, 

tūkst.m

3

CO

2

 saturs

granulometriskais sastāvs

dabiskā mitrums

analīzes

termoķīmiskās analīzes

keramiskās pārbaudes

minerālā sastāva analīzes

Ķīmiskais sastavs, % (31.;1954.g. vai 38.;1958.g.)



žāvēšanas 

sarukums, %

žāvēšanas 

jutības koef.

veidošanās 

mitrums, %

iejaucamais 

ūdens, %

Granulometriskais sastāvs, % (128.;1958.g.)

Ķīmiskais sastavs, % (31.;1954.g. vai 38.;1958.g.)

minerālais 

sastāvs

Derīgā mālu slāņa augšējā 

robeža, m v.j.l.

Derīgās slāņkopas raksturojums (45.-47.lpp.) :

0,45 6,75 4,04

Atradnes DR, DA un ZA daļā māliem lēcveidā vai ne parāk biezā slānī uzguļ zilganzaļi smilšaināki māli ar retiem 

violetiem plankumiem un smalkgraudainu smilšu starpkārtām.

Lielākoties sarkanbrūno mālu slānis virzienā uz leju atkal kļūst zilganzaļš, vairāk smilšains, vietām ar 

smalkgraudainu smilšu starpkārtām, parādās nedaudz vāji cementēti smilšakmeņi.

D

3

 Ogres svītas māli. Sarkanbrūni ar violetu nokrāsu un violetiem, pelēkiem, dzelteniem plankumiem, vietām 

plaisaini.

Apraksts

Platība, 

tūkst.m

2

Derīgo 

izrakteņu 

veids

0,1 3,2 0,99

slāņu biezums, m

0,3 1,25 0,77

 Īpaši aizsargājamā 

dabas teritorija


