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Lodes mālu atradne

2. Atrašanās vieta

Rūjienas rajons

Atradnes centra ģeogrāfiskās koordinātas 7.lpp.

Ģeogrāfiskās koordinātas noteiktas pēc 1940. g. izdotās Latvijas PSR topogrāfiskās kartes M 1: 200 000


3. Ziņas par veiktajiem izpētes darbiem

Pārskata nosaukums Pārskats par Rūjienas rajona Mežvidu un Lodes devona mālu atradnes ģeoloģiskās rekognoscijas darbiem

Gads 1955.

Pārskata autors Purmalis V.

Organizācija Latgiprogorstroj, Rīga

4. Valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnes statuss

5. Derīgo izrakteņu iegulas raksturojums (23.,32.-33.lpp.)

no līdz no līdz vid. no līdz vid. no līdz no līdz no līdz vid

I laukums 1,25 2,6 1,59 0,65 1,9 1,33

II laukums 1,1 2,45 1,59 0,5 5,5 2,16

III laukums 1,05 2,55 1,71 0,6 2,3 2,22

Hidroģeoloģis

6. Derīgo izrakteņu iespējamā izmantošana (13.lpp.)

19.gs. otrajā pusē atradnes tuvumā, Vītolos, tika uzcelts ķieģeļu ceplis.

Lodes devona mālu atradnē konstatētas 3 nelielas mālu iegulas, kas gandrīz jau pilnīgi izmantotas karjeros 1., 2. un 3.  

7. Citi akceptētie derīgo izrakteņu krājumi un resursi atradnes robežās

8. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas derīgo izrakteņu atradnes teritorijā

9. Papildu ziņas par pārskatu

10. Atradnes ģeoloģiskā uzbūve (20.-22.lpp.)

10.1. Mālu izplatība

11. 

12. Veiktās laboratoriskās analīzes

13. Galvenie derīgo izrakteņu kvalitātes rādītāji 

13.1. Mālu ķīmiskais un granulometriskais sastāvs pa visu atradni:
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13.2. Mālu fizikāli mehāniskās īpašības pa visu atradni:
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13.3. Mālu minerālais sastāvs:

Nav noteikts

Atradne aizņem ~0,5 km garu un 100-150 m platu joslu Rūjienas upes krastā uz Z no 

Lodes-Vītolu ķieģeļnīcas.

2) māli, smilšaini,

3) smilts, mālaina,

Granulometriskais sastāvs, % (60.lpp.)

4) smilts,

5) smilšakmens

Karbonātu saturs mālos ļoti niecīgs, izņemot mālos 2. karjerā, kas bagāti ar kaļķu 

konkrēcijām.

Mālu keramiskās īpašības pārbaudītas 1 mālu paraugam no 1. karjera.

Atradnes ZA daļa atrodas 1-2 m augstāk par pārējo atradnes daļu.

Atradnes 

daļa

Pie 3. karjera grunts ūdens līmenis 1,10-2,10 m dziļumā, virs derīgā slāņa 

virsmas. Zem mālu slāņa ūdens ar nelielu spiedienu.

Vislabvēlīgākie hidroģeoloģiskie apstākļi 1. karjerā, ūdeņi tiek novadīti uz 

Rūjas upi, kuras līmenis ir zemāks par iegulas apakšējo virsmu. 

Gruntsūdens līmenis pie karjera konstatēts 4 urbumos 1,65 m un 4,05 m 

dziļumā un zem derīgā slāņa.

Derīgā mālu slāņa augšējā 

robeža, m v.j.l.

Derīgās slāņkopas raksturojums:

izzāv. ķieģ. 
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Hidroģeoloģiskais raksturojums:

Derīgā mālu slāņa apakš. 

robeža, m v.j.l.

Ūdens līmeņi urbumos, 

m v.j.l.

 Īpaši aizsargājamā 

dabas teritorija Laukums, ha

Atradnes m v.j.l. Upes ūdens līmenis, m v.j.l.

Ķīmiskais sastavs, %

Sedlveida ieliekums dala atradni divās daļās, veidojot A-R virzienā stieptu ieplaku. 

Māli un vāji cementēti smilšakmeņi, kas veido Salacas svītu (nav caururbta). Salacas 

svītas iežu litoloģiskās izmaiņas ir ļoti krasas – bieži zilganpelēkas vai sarkanbrūnas 

smilts kārtas aizvietojas ar sarkanbrūnu mālu kārtām, kas ir nepastāvīgas gan 

biezumā, gan izplatībā, nereti izķīlējas pavisam.

10. grafiskā pielikuma griezumos izdalītie pamatiežu slāņi:

izzāv. ķieģ. 

lieces pret. 

kg/cm

2

tilpuma svars, g/cm

3

Plasticitāte

veidošanās 

mitrums, %



žāvēšanas 

jutības koef.

Kvartāra nogulumi – glaciofluviālie, kvartārsegas biezums 0,45-2,90 m. Maksimālo 

kvartārsegas biezumu pēc urbumu datiem noteikt nevar, jo urbumu kvartāra 

nogulumos veikti līdz 3 m dziļumam.

Māli atradnes rajonā veido lēcveida iegulas bez noteiktas orientācijas. Iegulu platums 

no dažiem līdz dažiem desmitiem m, garums reti sasniedz 50 m. Iegulas biezums 

atradnes rajonā no dažiem desmitiem cm līdz 5,5 m. Parasti iegulas veido 

sarkanbrūni māli vai smilšaini māli ar smalkgraudainas smilts vai mālainas smilts 

starpkārtām, lēcām un ligzdām.

Derīgā slāņa biezums, m Segkārtas biezums, m
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