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Mednieku mālu atradne

2. Atrašanās vieta

16 km uz ZA no Balviem

3. Ziņas par veiktajiem izpētes darbiem

Pārskata nosaukums Pārskats par Mednieku mālu un smilts atradnes ģeoloģiskiem izpētes darbiem Balvu rajonā

Gads 1956.

Pārskata autors Stiebriņa M.

Organizācija Latgiprogorstroj, Rīga

4. Valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnes statuss

5. Derīgo izrakteņu iegulas raksturojums (25.-29.,49.lpp.)

no līdz no līdz vid. no līdz vid. no līdz no līdz

111,39 117,89 110,09 116,83 105,44 114,25

Hidroģeoloģiskais raksturojums:

no līdz no līdz no līdz vid

0,1 0,75 102,75

6. Derīgo izrakteņu iespējamā izmantošana

7. Citi akceptētie derīgo izrakteņu krājumi un resursi atradnes robežās

8. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas derīgo izrakteņu atradnes teritorijā

9. Papildu ziņas par pārskatu

7. graf. pielik.  Paraugu noņemšanas plāns ar griezumu līnijām

11. graf. pielik. 5 Ģeoloģiskie griezumi

66.-67.lpp.  Mālu atradnes šurfu un urbumu absolūtie augstumi un koordinātas

10. Atradnes ģeoloģiskā uzbūve

Atradnes ģeoloģiskais profils (18.-22.lpp.)
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Smilts, satur ūdeni, atradnes D un ZR daļā lodīšu smilšakmens

12. Veiktās laboratoriskās analīzes
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13. Galvenie derīgo izrakteņu kvalitātes rādītāji

13.1. Mālu ķīmiskais un granulometriskais sastāvs pa visu atradni:
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no

5,18 57,63 0,7 8,46 0,72 12,29 1,46 2,78 4,38 0,1

līdz

7,99 61,62 4,9 9,42 0,73 14,58 3,58 4,2 5,02 0,15

vid

6,14 60,17 2,1 9 0,72 13,73 2,18 3,29 4,64 0,13

>1mm 1-0,5 0,5-0,2 0,2-0,09 0,09-0,05 0,05-0,02 0,02-0,01 0,01-0,005 0,005-0,002 <0,002

no 0,01 0,02 9,5 18 4,47 9 4,6 3,7 5,8 35,8

līdz 1,11 0,57 3,82 9,5 18,34 19,3 9,4 9,9 12,4 62,6

vid. 0,26 0,15 1,03 4,64 10,72 14,03 7,25 6,58 8,69 46,65

no 0,02 0,02 0,27 1,27 6,09 9,2 5,2 4,3 5,9 40,6

līdz 1,06 0,42 4,2 8,67 11,4 19,1 11 10,7 11,4 55,5

vid. 0,4 0,22 1,4 4,22 9,08 13,49 7,01 6,75 8,77 48,66

no 0,01 0,02 0,17 0,91 4,74 9 4,6 4,3 5,8 35,8

līdz 11,1 0,57 4,15 9,5 18,24 19,3 11 10,7 11,4 62,6

vid. 0,29 0,17 1,11 4,55 10,38 13,9 7 6 8,8 47

13.2. Mālu fizikāli mehāniskās īpašības pa visu atradni:

augšējā 

robeža

apakšējā 

robeža

plastiskuma 

skaitlis

mitra 

parauga

sausa 

parauga

no

43,1 23,3 19,8 15,3 22,3 28,7 7,7 1,81 1,92 1 14,7

līdz

75,8 31,2 44,6 22,6 27,8 38,2 11,1 1,88 1,99 1,69 22,8

vid

54,3 26,8 27,6 24,3 32,2 8,7 1,85 1,95 1,2 19,3

13.3. Atsevišķu mālu paraugu minerālais sastāvs:

Mālu frakcijas <0,005mm minerālais sastāvs (40.lpp.) : 

Piezīmes:  Atradne sadalīta divos blokos reljefa dēļ



Granulometriskais sastāvs, % (36.lpp.)



pusrūpnieciskās pārbaudes pārbaudes

dabiskā mitrums

I š. P-87 (1-2,9m), II š. P-88 

(2,6-5m),IV šurfa P-91 (0,2-

2,3m) paraugiem



Ķīmiskais sastavs, % (39.lpp.)



Kontakta joslā ar smilti mālos sastopami rupju smilšu ieslēgumi un smilšakmeņu vai retāk dolomītu un 

kaļķakmeņu oļi Ø1,1cm.

Atradnes vienā daļā treknajā mālā ieslēgts smilšainu mālu un plānu smilšu kārtu komplekss, smiltis 

karbonātiskas un ar rupjgraudainajiem ieslēgumiem.

Rupjgraudainie ieslēgumi (36.lpp.) : karbonātu konkrēcijas, merģeļaina dolomīta un kaļķakmens graudi, 

cementētas smilts un lodīšu smilšakmens graudi, un oļi <11mm.

analizētie paaugi (39.-41.lpp.)

filtrācijas koeficients

termoķīmiskās analīzes

5 paraugi no 4 šurfiem

 II šurfs, P-88 (2,6-5m)

Atradnes teritorijā ūdens divos līmeņos - virsūdeņi vai atsevišķās lēcās cirkulējošie un zem derīgā māla slāņa.

Paslāņa spiedienūdeņi nav spēcīgi.

Palu terases 

augstums m 

v.j.l.

Derīgās slāņkopas raksturojums:

 Starpība starp izmantojamā 

māla apakšv. un ielejas 

krasta augšmalu, m

Derīgā mālu slāņa 

apakš. robeža, m v.j.l.

Virsējā ūdens nesošā slāņa 

Atradnes reljefs vienmērīgi ceļas R virzienā.

Atradni šķērso neliela erozijas ieleja, kas A

2

 laukumu sadala II blokos.

Krājumi, 

tūkst.m

3

Platība, 

tūkst.m

2

tilpuma svars, g/cm

3

Plasticitāte

veidošanās 

mitrums, %

žāvēšanas 

jutības koef.

keramiskās pārbaudes

Māli, sarkani, trekni, vietām ar zilganpelēku smilšu starpkārtām, kas 

satur rupjgraudainos ieslēgumus vai vietām ūdeni, karbonāti izskaloti 

0,2-0,75m biezā slānī, dziļāk karbonātisks

Māli, sarkani, smilšaini, smilšainu mālu un smilšu kārtu mija (daļā 

atradnes iztrūkst) ; vietām smilšu starpkārtās vai lēcās ūdens; slāņa 

apakšējā daļā rupjgraudainie ieslēgumi; kontakta joslā ar smiltīm māli 

smilšaini ar rupjiem ieslēgumiem un stipri karbnātiski

slāņu apraksti

Augsne

11. Rupjgraudainie ieslēgumi (18.-22.lpp.+skat.15.p-tu)

Morēnas smiltis vai morēnmāli

Atradnes m v.j.l.

Balupes (400m no atradnes) ūdens līmenis, 

Derīgā slāņa biezums, m Segkārtas biezums, m

Derīgā mālu slāņa augšējā 

robeža, m v.j.l.

Gr. ūd līm. apakš. rob., 

Upes ielejas krasta 

augšmala pie atradnes 

m v.j.l.

 Īpaši aizsargājamā 

dabas teritorija Laukums, ha

Ūdeņi noplūst nelielajā lejā, kas šķērso atradni un ir 

savienota ar subglaciālo vagu uz A no atradnes.

granulometriskais sast. māliem

D

3

e

nav konstatēts

II bloks

Vecums

Biezums, m

0,55 6,2

D

3

e Ogres 

svīta

Smiltis (slānis izteikts atradnes vidusdaļā)

0,15 2,18

Māli sastāv no illīta, nedaudz dolomīta piemaisījumu, iespējams arī montmorilonīts, taču tā 

noskaidrošanai jāuzņem rentgenogrammas.

visā atradnē

izzāv. ķieģ. 

lieces pret. 

kg/cm

2



izzāv. ķieģ. 

spiedes pret. 

kg/cm

3

Neapdedzinātu mālu īpašības (41.lpp.)

iejaucamais 

ūdens, %

žāvēšanas 

sarukums, %

I bloks

ķīmiskā sastāva analīzes

minerālā sastāva analīzes

analīzes

CO

2

 saturs māliem


