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Mežvidus mālu atradne

2. Atrašanās vieta

3. Ziņas par veiktajiem izpētes darbiem

Pārskata nosaukums Vidzemes nozīmīgākās devona mālu atradnes (Rīgas, Cēsu raj)

Gads 1951.

Pārskata autors Rinks E.

Organizācija Ģeoloģijas un derīgo izrakteņu institūts, Rīga

4. Valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnes statuss

5. Derīgo izrakteņu iegulas raksturojums

no līdz no līdz vid. no līdz vid. no līdz no līdz no līdz vid

6. Derīgo izrakteņu iespējamā izmantošana

7. Citi akceptētie derīgo izrakteņu krājumi un resursi atradnes robežās

8. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas derīgo izrakteņu atradnes teritorijā

9. Papildu ziņas par pārskatu

5.graf.pielik.  1 Ramatas upes labā krasta griezums, nav aizkrāsoti laukumi, tikai slāņu kontūras

7.graf.pielik.  1 Ramatas upes kreisā krasta griezums, nav aizkrāsoti laukumi, tikai slāņu kontūras

2.graf.pielik.  Atradnes litoloģiskā karte

8.graf.pielik.  Atradnes skice

10. Atradnes ģeoloģiskā uzbūve 

no līdz

0,2 1

0,2-0,45 1,5

0,6 1,75

no līdz

0,3 1,7

11. Rupjgraudainie ieslēgumi

12. Veiktās laboratoriskās analīzes
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13. Galvenie derīgo izrakteņu kvalitātes rādītāji 

13.1. Mālu ķīmiskais un granulometriskais sastāvs pa visu atradni:

no līdz Karst. zud.
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1. G-31 0,30 3,44 3,54 64,60 0,30 7,28 0,89 16,63 0,80 0,81 0,41

1. G-32 0,30 1,03 4,45 57,28 0,50 9,44 0,50 18,86 0,93 2,17 0,22

6. G-37 0,40 2,15 3,95 69,20 0,70 6,58 0,59 14,09 0,73 0,90 0,33

>1 mm 1-0,5 0,5-0,2 0,2-0,09 0,09-0,06 0,06-0,05 0,05-0,02 0,02-0,01 0,01-0,005 0,005-0,002 <0,002

1. G-31 0,11 0,41 5,85 6,74 6,89 18,00 9,00 9,00 8,50 35,50

1. G-32 0,20 0,35 1,80 1,10 3,75 12,50 9,00 10,60 10,40 51,00

6. G-37 0,37 0,23 0,70 9,30 9,30 7,60 23,00 18,50 8,80 7,20 15,00

13.2. Mālu fizikāli mehāniskās īpašības pa visu atradni:

no līdz

augšējā 

robeža

apakšējā 

robeža

plastiskuma 

skaitlis

mitra 

parauga

sausa 

parauga

1. G-31 0,30 3,44 23,4 23,2 8,1 1,91 1,86 1,37 21

1. G-32 0,30 1,03 28,5 26,5 8,5 1,84 1,8 1,4 25

6. G-37 0,40 2,15 16,6 20,6 7,6 1,95 1,86 0,92 20

13.3. Mālu minerālais sastāvs:

Nav noteikts

šurfa Nr. parauga Nr.

parauga Nr.

žāvēšanas 

jutības koef.

Krājumi, 

tūkst.m

3

Platība, 

tūkst.m

2

izzāv. ķieģ. 

spiedes pret. 

kg/cm

3

Neapdedzinātu mālu īpašības

iejaucama

is ūdens, 

%

žāvēšanas 

sarukums, 

%

Hidroģeoloģiskais raksturojums:

Derīgā mālu slāņa apakš. 

robeža, m v.j.l.

Ūdens līmeņi urbumos, 

m v.j.l.

Derīgās slāņkopas raksturojums:

 Īpaši aizsargājamā 

dabas teritorija Laukums, ha

Atradnes m v.j.l. Upes ūdens līmenis, m v.j.l.

Derīgā mālu slāņa augšējā 

robeža, m v.j.l.

Atradni drenē Ramata upe. Mālu atradnes robežas nav precizētas.

Grunts ūdens 

līmenis, m v.j.

izzāv. ķieģ. 

lieces pret. 

kg/cm

2

tilpuma svars, g/cm

3

Plasticitāte

veidošanās 

mitrums, %

dabiskā mitrums

CO

2

 saturs māliem

Ķīmiskais sastavs, %

Granulometriskais sastāvs, %

parauga Nr. šurfa Nr.

dabiskais mitrums

plasticitāte

fizikālās īpašības

īpatnējais svars

dziļums, m

šurfa Nr.

Derīgā slāņa biezums, m Segkārtas biezums, m

Atradne pēc mālu ķīmiskā sastāva un granulometrijas līdzīga Murlejas un Tūjas atradnēm

Derīgās slāņkopas sagulums nevienmērīgs - starp mālu slāņiem smilts un smilšakmens 

atrapkārtas.

Ģeoloģiskais griezums Ramatas upes labajā krastā:

biezums, m

~0,3

<1

apraksts

biezums, m

apraksts

velēna un smilts

morēna

sarkans, trekns māls

~3,25 m dziļumā smilšakmens

~2,0-2,5 m dziļumā smilšakmens

Ģeoloģiskais griezums Ramatas upes kreisajā krastā:

māli, sarkani, trekni vai (galvenokārt) māli, dzeltenīgi violeti ar zaļas smilts 

un māla starpkārtām

māli, zaļi, trekni

zaļganpelēkas smilts un sarkanu un zaļu mālu slāņmija

morēna

analizētie paraugi

7 paraugi = 4 šurfu vidējie 

paraugi + 3 atsevišķu kārtu 

paraugi

dziļums, m

filtrācijas koeficients

analīzes

granulometriskais sast. māliem

keramiskās pārbaudes

minerālās sastāva analīzes

pusrūpnieciskās pārbaudes

ķīmiskā sastāva analīzes


