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Planču mālu atradne

2. Atrašanās vieta

Ģeogrāfiskās koordinātas 2.lpp.

Salacas kreisajā pusē, ~0,5 km augšpus Iģes upes ietekai Salacai; Salacas upes terasē (23.lpp.)

3. Ziņas par veiktajiem izpētes darbiem

1958.

Apinīte I.

4. Valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnes statuss

5. Derīgo izrakteņu iegulas raksturojums (31.-34.,63.,75.lpp.)
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6. Derīgo izrakteņu iespējamā izmantošana

Būvniecības ķieģeļu un drenu cauruļu ražošanai (70.lpp.)

7. Citi akceptētie derīgo izrakteņu krājumi un resursi atradnes robežās

300m m uz DR no mālu atradnes blakus Salacas upei atrodas devona smilts atradne (23.lpp.) . 

Smilts krājumi A

2

 kat. 16 tūkst.m

3

, C

1

 kat. 24 tūkst.m

3

 (71.lpp.)

8. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas derīgo izrakteņu atradnes teritorijā

9. Papildu ziņas par pārskatu

6. graf. pielik.  Krājumu aprēķināšanas un paraugu noņemšanas plāns

8.-9. graf. pielik.  6 Ģeoloģiskie griezumi

28.lpp.  Ģeoloģiskais griezums 9. urbumam.

30.lpp.  Paleoģeogrāfiskais raksturojums

75.lpp.  Detalizētās izpētes urbumu koordinātas un absolūtie augstumi

10. Atradnes ģeoloģiskā uzbūve (18.-24.lpp.)

Zem kvartārsegas ieguļ vidusdevona augšējās daļas Salacas svītas smilšainie un mālainie nogulumi. 

10.1. Atradnes vidējais ģeoloģiskais griezums virzienā no augšas uz apakšu (23.-25.lpp.) :
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10.2.  Ģeoloģiskajos griezumos 8.-9. grafiskajā pielikumā izdalīti 4 pamatiežu litoloģiskie tipi:

1) māli,

2) smiltis,

3) smiltis, aleirītiskas,

4) smiltis, mālainas, aleirītiskas vai mālaini aleirītiskas.

10.3. Derīgās slāņkopas izplatība (25.-lpp.) :

Derīgās slāņkopas izplatība nevienmērīga kā horizontālā, tā vertikālā virzienā.

Lielākais derīgā slāņa biezums 15,25 m konstatēts atradnes DR daļā.

Z virzienā derīgā slāņa biezums strauji samazinās līdz 7,30 m.

Derīgā slāņa biezums atradnes centrālajā daļā 9,90-13,65m.

Virzienā no A uz atradnes C derīgā slāņa biezums mazliet samazinās un palielinās karbonātu konkrēciju saturs.

Iegulas garums 450 m, platums 250-325 m.

11. Rupjgraudainie ieslēgumi (23.-30.lpp.)

Visā derīgajā slāņkopā vietām karbonātu konkrēcijas Ø 0,2-3,0 cm.

Jo mazāk disperss slānis, jo lielāks karbonātu konkrēciju saturs.

12. Veiktās laboratoriskās analīzes (kopā ar paraugiem no smilts atradnes, 45.lpp.)
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13. Galvenie derīgo izrakteņu kvalitātes rādītāji

13.1. Mālu ķīmiskais un granulometriskais sastāvs pa visu atradni:
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13.2. Mālu fizikāli mehāniskās īpašības pa visu atradni:
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13.3. Atsevišķu mālu paraugu minerālais, ķīmiskais un granulometriskais sastāvs un fizikāli mehāniskās īpašības:
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s-808 4urb 1,2 13,15 6,68 65,38 2,9 5,72 0,8 0,77 12,07 2,46 3,27 3,47 0,18

s-812 1šurfs 0,8 14,8 6,56 64,08 2,3 5,55 0,64 0,67 13,38 2,23 3,22 4,17 0,14

s-633 9urb 1,2 14,85 5,36 66,42 2,1 5,54 0,56 0,86 12,16 2,57 3,36 3,03 0,14

s-628 13urb 0,9 10,5 5,16 71,38 2,2 4,08 0,66 0,72 10,22 1,87 2,78 2,96 0,17

s-955 1šurfs 1,2 2,4 9,98 60,72 1,9 7 0,88 0,56 15,1 2,11 3,51 3,84 0,18

s-956 1šurfs 2,4 14,8 7,38 65,4 2,5 5,2 0,72 0,45 12,8 2,46 3,23 3,03 0,05
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augšējā robeža

apakšējā 

robeža

plastiskum

a skaitlis

mitra 

parauga

sausa 

parauga

s-808 4urb 3 1,55 1,15 7,05 18,12 11,33 12,9 7,8 10,8 7 6,3 16,3 32,5 18,5 14 18,3 22,4 6,3 2,09 1,97 0,45 11,8 46,7

s-812 1šurfs 2,3 1,18 0,6 2,1 15,32 11,6 13,2 7,7 8,7 7,8 5,5 26,3 33,9 20,3 13,6 18,6 22,9 6,3 2,07 1,88 0,48 12,6 44,6

s-633 9urb 2,4 1,78 0,88 2,79 19,19 10,36 15,6 7,9 9 10,2 5,6 16,7 32,9 18,2 14,7 19,2 23,8 7,2 2,04 1,88 0,57 11,6 50,2

s-628 13urb 1,6 1,39 0,78 3,55 23,91 17,97 13,6 6,4 7,9 5 4,4 15,1 29,8 17,4 12,4 16,7 20 5,6 2,12 1,99 0,37 10,3 44,3

s-955 1šurfs 2 0,06 0,5 0,46 4,9 11,58 15,5 13,2 11,2 9,6 8,5 24,5 41 22,6 18,4 21,2 26,9 7,1 2,05 1,96 0,53 15,5 48

s-956 1šurfs 2,8 1,04 1,42 0,5 13,18 16,56 11,1 8,4 8,2 9,6 4,5 25,5 35,6 18,1 17,5 19,2 23,7 7 2,06 1,99 0,49 12,4 46,3

Minerālās sastāva analīzes mālu frakcijai noteiktas ar termoķīmisko analīzi pēc Kurnakova metodes (144.lpp.)

Griezumā izturētu slāņu granulometrisko sastāvu pa atsevišķiem mālu litoloģiskajiem tipiem pēc 8.-9. graf.piel. griezumiem izdalīt nevar, jo atsevišķie slāņi pārsvarā apvienoti
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13.4. Griezumā izturētu slāņu granulometrija atsevišķiem mālu litoloģiskajiem tipiem, kas izdalīti 10. grafiskā pielikuma griezumos (izņemot paguļošos smilšakmeņus):
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Neapdedzinātu mālu īpašības (155.-160.,189.lpp.)

Derīgās slāņkopas raksturojums: Hidroģeoloģiskais raksturojums:

15
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Ķīmiskais sastāvs, % (182.lpp.) (šie ir gandrīz visi paraugi, kam noteikts ķīmiskais sastāvs)

Salacas upes ūdens līmenis, m 

v.j.l.

Gr. ūd līm. apakš. 

rob., m v.j.l.

Pārskats par Planču māla un smilts atradnes meklēšanas un detālizpētes darbiem Rūjienas rajonā
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Laukums, ha

Slāņa biezums, m

Atradnes m v.j.l.

Piezīmes:

visa derīgā 

slāņkopa

Starpkārtas biezums starp derīgajiem 

izrakteņiem, m Derīgā slāņa biezums, m Segkārtas biezums, m

Derīgā mālu slāņa apakš. 

robeža, m v.j.l.

Derīgo 

izrakteņu 

veids

Mālu slānim paguļ smalkgraudainas vai putekļainas, vietām 

cementētas smiltis. Konstatētais slāņa biezums 0,20-2,50m.

Derīgās slāņkopas komplekss (slāņmija) - urbumos konstatētie slāņi: 

1)sarkanbrūni, vidēji dispersi vai smilšaini un aleirītiski māli; 2) 

zilganpelēkas, smalkgraudainas smiltis; 3) mālaini aleirolīti. Visi 

minētie slāņi vietām satur karbonātu konkrēcijas 0,2-3,0cm diametrā. 

Zem šiem slāņiem atrodas smalkgraudainas, ļoti blīvas, vietām 

cementētas, zilganpelēkas smiltis.



Slāņa apraksts

Neapdedzinātu mālu īpašības (190.lpp.) (gandrīz visi paraugi, kam noteiktas fizikāli mehāniskās īpašības)
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DR virzienā no atradnes C daļas derīgā slāņa biezums palielinās līdz 12 m. Zem kvartāra 

nogulumiem segkārtu veido āri vidusdevona pelēkzilas, smalkgraudainas smiltis.

Ūdens līmeņi urbumos, 

m no z.v.

4. urbumā, 

smalkgraudainu smilšu 

slānī

Virskārtas nogulumi ūdenssaturoši. Derīgajā slāņkopā ļoti nedaudz pazemes 

ūdeņu smalkgraudainu smilšu un mālainu aleirolītu starpkārtās.

Detālās izpētes iecirknī derīgās slāņkopas augšējā daļa karbonātu sķīdināšanas 

rezultātā kļuvusi ļoti blīva un praktiski ūdens necaurlaidīga. Infiltrācija iespējama 

atradnes DR daļā, kur derīgajai slāņkopai uzguļ D smiltis.

15,25

Augsne

Smiltis vai grants

Morēnmāli

Smilšaini un aleirītiski māli sarkanbrūni ar daudzkrāsainiem 

plankumiem un ieslēgumiem, ar zilganpelēku smalkgraudainu smilšu 

un aleirolītu starpkārtām.


