[image: image1.emf]1. Nosaukums

Salacas mālu atradne (Ķieģeļnieki)

2. Atrašanās vieta

3. Ziņas par veiktajiem izpētes darbiem

2002.

Reuta A., Aizsalniece M.

Izpētes gads 1970.

4. Valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnes statuss

5. Derīgo izrakteņu iegulas raksturojums

no līdz no līdz vid. no līdz vid. no līdz no līdz no līdz vid

1. iecirknis

5,90 8,60 7,00 5,10 7,10 5,90 1500

2. iecirknis

1,10 6,10 3,60 1,80 9,75 5,70 2325

6. Derīgo izrakteņu iespējamā izmantošana

7. Citi akceptētie derīgo izrakteņu krājumi un resursi atradnes robežās

8. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas derīgo izrakteņu atradnes teritorijā

9. Papildu ziņas par pārskatu

10. Atradnes ģeoloģiskā uzbūve:

11. Rupjgraudainie ieslēgumi 

no līdz

0,15 2,03

0,21 1,11

12. Veiktās laboratoriskās analīzes

13. Galvenie derīgo izrakteņu kvalitātes rādītāji

13.1. Mālu ķīmiskais un granulometriskais sastāvs pa visu atradni:
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>0,5 mm 0,5-0,005 <0,005

no

63,26 0 4,1 11,51 1,09 2,26 3,48 19,8 57,6 16,6

līdz

70,86 0,6 7,01 15,28 1,7 2,87 4,32 22,8 60,6 20,7

vid

no

68,64 0 4,77 13,47 1,22 2,08 2,58 23,8 43,2 15

līdz

69,74 0,6 5,64 14,17 1,58 2,58 2,94 40,4 54,2 21,8

vid

13.2. Mālu fizikāli mehāniskās īpašības pa visu atradni:

augšējā 

robeža

apakšējā 

robeža

plastiskuma 

skaitlis

mitra 

parauga

sausa 

parauga

no

9,5

līdz

18,9

vid

no

12,9

līdz

15,6

vid

13.3. Atsevišķu mālu paraugu minerālais sastāvs:

Ķīmiskais sastavs, %

1. iecirknis

2. iecirknis

Atradnes 

daļa

tilpuma svars, g/cm

3

Plasticitāte

1. iecirknis

2. iecirknis

Atradnes 

daļa

veidošanās 

mitrums, %

Gads

Pārskata autors

Granulometriskais sastāvs, %



žāvēšanas 

sarukums, 

%

izzāv. ķieģ. 

spiedes 

pret. kg/cm

3

Neapdedzinātu mālu īpašības 

izzāv. ķieģ. 

lieces pret. 

kg/cm

2

žāvēšanas 

jutības 

koef.

iejaucamais 

ūdens, %

Rupjgr.iesl. >0,5mm, %

Ģeoloģiskā informācija par derīgo izrakteņu (smilts, smilts-grants, māla, dolomīta, saldūdens kaļķieža, 

šūnakmens, kvarca smilts) atradnēm Rietumvidzemes mežsaimniecības teritorijā (25.-27.lpp.)

Derīgo 

izrakteņu 

veids

Derīgās slāņkopas raksturojums:

Atradnes m v.j.l.

 Īpaši aizsargājamā 

dabas teritorija Laukums, ha

Pārskata nosaukums

Organizācija Valsts ģeoloģijas dienests, Rīga

Hidroģeoloģiskais raksturojums:

Ūdens līmeņi 

urbumos, m v.j.l.

Derīgā slāņa biezums, m Segkārtas biezums, m

Derīgā mālu slāņa apakš. 

robeža, m v.j.l.

Platība, 

tūkst.m

2

Upes ūdens līmenis, m v.j.l.

N Krājumi, 

tūkst.m

3

Gr. ūd līm. apakš. rob., m 

v.j.l.


