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Skaņkalnes mālu atradne

2. Atrašanās vieta

3. Atradne izpētīta

Pārskata nosaukums

Gads 1991.

Pārskata autors Ostrosabļina T.

Organizācija Latvijas ģeoloģija, Rīga

4. Valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnes statuss

5. Derīgo izrakteņu iegulas raksturojums

no līdz no līdz vid. no līdz vid. no līdz no līdz no līdz vid

6. Derīgo izrakteņu iespējamā izmantošana

Ģeoloģiskās izpētes darbi veikti, lai novērtētu mālu piemērotību ķieģeļu un keramikas izstrādājumu ražošanai.

7. Citi akceptētie derīgo izrakteņu krājumi un resursi atradnes robežās

8. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas derīgo izrakteņu atradnes teritorijā

9. Papildu ziņas par pārskatu

Protokols par termoķīmisko analīzi, 151.lpp.

10. Atradnes ģeoloģiskā uzbūve (1. graf. pielik.)

12. Veiktās laboratoriskās analīzes

13. Galvenie derīgo izrakteņu kvalitātes rādītāji

13.1. Dažādu mālu paveidu ķīmiskais un granulometriskais sastāvs:
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>0,05mm, %

0,05-

0,005mm, 

% <0,005mm, %

<0,001mm

, %

rupjgrauda

inie 

ieslēgumi, 

%

karbonāti 

>3mm, %

no

66,4 0,43 5,99 13,16 2,79 3,56 11,9 23,98 19,2 10,4 0,02 0

līdz

70,3 0,72 7,39 14,67 3,35 3,72 50,22 48,1 49,6 32 2,84 2,01

vid

no

63,1 0,36 6,69 14,81 3,01 3,39 12,26 16,02 12,8 7,2 0,02 0

līdz

67,1 1,14 7,58 17,1 3,58 3,76 65,16 49,4 48,8 32,8 11,4 6,31

vid

13.2. Dažādu mālu paveidu fizikāli mehāniskās īpašības:

augšējā 

robeža

apakšējā 

robeža

plastiskum

a skaitlis

mitra 

parauga

sausa parauga

no

nav 18,8 23,1 6,7 2 1,9 0,5 15 28

līdz

13,5 19,4 24,1 7,2 2,04 1,96 0,88 21 30

vid

nav 19,1 23,6 7,4 1,96 1,89 0,45 17 27

no

13,9 21,5 27,3 8 2,07 1,94 0,88 24 34

līdz

vid

13.3. Atsevišķu mālu paraugu minerālais, ķīmiskais un granulometriskais sastāvs un fizikāli mehāniskās īpašības:

parauga 
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no līdz
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28. 12./13. 4,5 8,5 3,74 70,3 0,43 5,62 0,61 0,71 12,45 1,19 1,7

38. 24./25. 3,1 7 4,92 66,5 0,86 6,39 0,37 0,81 14,15 1,71 1,53

38. 26. 7 10,4 5,22 65 0,86 6,35 0,34 0,82 15,2 1,76 1,55

38. 27./28. 10,4 15,8 5,68 63,1 0,64 6,95 0,41 0,9 16,2 1,54 1,6

44. 36./29. 4 11,6 5,78 63,9 1,14 6,97 0,47 0,84 15,5 1,71 1,76

48. 44./48. 4,5 12,9 5,38 67,1 1,07 5,76 0,44 0,81 14 1,82 1,72

57. 69./72. 2,1 8,1 4,88 66,4 0,72 6,78 0,37 0,82 13,85 1,65 1,6

117. 101./103. 2,9 11,5 6,16 64,3 1,2 6,69 0,61 0,85 15,25 1,48 1,6

parauga 

Nr.

no līdz

2-1 mm 1-0,5 0,5-0,25 0,25-0,1 0,1-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001

kopējais 

ieslēgumu 

saturs, % 

>0,5mm

28. 12./13. 4,5 8,5 0 0,04 2,08 9,72 16,3 31,66 5,4 12,4 22,4 0,43

38. 24./25. 3,1 7 0 0,08 1,46 2,96 9,48 32,22 11,4 18,6 23,8 0,49

38. 26. 7 10,4 0,2 0,12 0,84 4,3 18,9 29,22 8,2 15,3 23 0,16

38. 27./28. 10,4 15,8 0 0,2 1,8 2,92 9,16 36,72 6,8 17,6 24,8 0,6

44. 36./29. 4 11,6 0 0,12 1,66 7,26 16,6 29,96 9,2 17,2 24 1,17

48. 44./48. 4,5 12,9 0,2 0,22 1,74 5,2 17,52 30,9 10,8 13,6 20 1,37

57. 69./72. 2,1 8,1 0 0,02 0,78 3,98 16,44 37,18 7,2 12,6 22,4 1,27

117. 101./103. 2,9 11,5 0 0,02 0,1 4,14 13,74 31,6 9,6 14,4 26,4 1,37

parauga 

Nr.

no līdz

augšējā 

robeža

apakšējā 

robeža

plastiskuma 

skaitlis

mitra 

parauga

sausa 

parauga

28. 12./13. 4,5 8,5 32,4 21,2 11,2

38. 24./25. 3,1 7 32,8 20,8 12

38. 26. 7 10,4 32,5 20,3 12,2

38. 27./28. 10,4 15,8 35,7 22 13,7

44. 36./29. 4 11,6 29,2 20,1 9,1

48. 44./48. 4,5 12,9 29,1 19,3 9,8

57. 69./72. 2,1 8,1 31 19,7 11,3

117. 101./103. 2,9 11,5 34,7 22,4 12,3

13.4. Mālu frakcijas minerālais sastāvs (41.lpp.) :

Minerālais sastāvs mālu frakcijai ir noteikts kā III, tā VI iecirknim un uzrāda kaolinītu. 

Daļā paraugu illīts ar kaolinīta piejaukumu, daļā – illīts un kaolinīts. 

Mālviela (illīts un kaolinīts) piesātināta ar dzelzs hidroksīdu.

11. Rupjgraudainie ieslēgumi

urbuma Nr.

dziļums, m

urbuma Nr.

dziļums, m

Mālu paveids

izzāv. ķieģ. 

lieces pret. 

kg/cm

2

<0,1

izzāv. ķieģ. 

spiedes 

pret. kg/cm

3

Neapdedzinātu mālu īpašības (43.-44.lpp.)

illīts un kaolinīts

illīts ar kaolinīta piejaukumu

illīts ar kaolinīta piejaukumu

illīts un kaolinīts

illīts ar kaolinīta piejaukumu

illīts ar kaolinīta piejaukumu

illīts ar kaolinīta piejaukumu

illīts un kaolinīts

Neapdedzinātu mālu īpašības

Plasticitāte (148.lpp.)

veidošanās 

mitrums, %

iejaucamais 

ūdens, %

III iecirknis, Arāji - 

Lejas Zelti (Zelta 

druva)

IV iecirknis, 

Limbas (Zelta 

druva)

<0,1

Platība, 

tūkst.m

2

Gr. ūd līm. apakš. rob., m 

v.j.l. Atradnes m v.j.l. Upes līmenis, m v.j.l.

Pazemes ūdeņu 

pjezometriskais līm. 

urbumā, m

žāvēšanas 

sarukums, %

tilpuma svars, g/cm

3

tilpuma svars, g/cm

3

Plasticitāte

veidošanā

s mitrums, 

%

iejaucamais 

ūdens, %

žāvēšanas 

sarukums, 

%

Derīgā slāņa biezums, m

Ķīmiskais sastavs, % (42.lpp.) Granulometriskais sastāvs, rupjgr. iesl. un karbonāti, % (43.lpp.)

izzāv. 

ķieģ. 

lieces pret. 

žāvēšanas 

jutības koef.

Mālu paveids

Derīgo izrakteņu veids Izmantošanas iespējas pēc izpētes datiem

Meklēšanas un meklēšanas-novērtēšanas darbu rezultāti perspektīvajos ķieģeļu mālu laukumos Valmieras rajona 

kolhozu "Skaņkalne" un "Zelta druva" teritorijā. Nerūdu grupas pārskats, 1990.-1991.g.

Derīgo izrakteņu 

veids

Segkārtas biezums, m

Derīgā mālu slāņa apakš. 

robeža, m v.j.l.

Krājumi, 

tūkst.m

3

izzāv. ķieģ. 

spiedes pret. 

kg/cm

3

žāvēšanas 

jutības 

koef.

 Īpaši aizsargājamā dabas 

teritorija

Laukums, 

ha

III iecirknis, Arāji - 

Lejas Zelti (Zelta 

druva)

D

2

br svīta zem kvartārsegas – smilšakmeņi, aleirolīti, 

mālaini aleirolīti.

D

2

ar svīta zem D

2

br – smilšakmeņi, aleirolīti.

D

2

nr svīta zem D

2

ar – merģeļi, dolomīti.

Gran.sastāvs (148.lpp.)

Ķīmiskais sastāvs, % (174.lpp.)

Mālu minerālais 

sastāvs (151.lpp.)

dziļums, m

urbuma Nr.

IV iecirknis, 

Limbas (Zelta 

druva)


