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Strēļu mālu atradne

2. Atrašanās vieta

3. Ziņas par veiktajiem izpētes darbiem

Pārskata nosaukums Pārskats par ugunsturīgu mālu meklēšanas darbiem Skrundas rajonā, Pulvernieku un Strēļu atradnēs

Gads 1956.

Pārskata autors Bērziņš K.

Organizācija Latgiprogorstroj, Rīga

4. Valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnes statuss

5. Derīgo izrakteņu iegulas raksturojums (70.,172.,145.-146.lpp.)

no līdz no līdz vid. no līdz vid. no līdz no līdz no līdz no līdz vid

3,33 35,16 36,76

 (iesp., 

noņemta)

melnie māli

0,94 37,60

pelēki 

pelēkie māli

2,37 94,80

6. Derīgo izrakteņu iespējamā izmantošana

Derīgie izrakteņi - melnie un pelēkie māli, brūnogles (145.-146.lpp.)

7. Citi akceptētie derīgo izrakteņu krājumi un resursi atradnes robežās

8. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas derīgo izrakteņu atradnes teritorijā

9. Papildu ziņas par pārskatu

5.graf.pielik. Topogrāfiskais pāns

7.graf.pielik. Urbumu un paraugošanas vietu plāns

11.graf.pielik. 3 Ģeoloģiskie griezumi

Koordinātas un absolūtie augstumi 176.lpp.

10. Atradnes ģeoloģiskā uzbūve (48.-51.lpp.)

12. Veiktās laboratoriskās analīzes:
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13. Galvenie derīgo izrakteņu kvalitātes rādītāji

13.1. Dažādu mālu paveidu ķīmiskais un granulometriskais sastāvs:
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>1 mm 1-0,5 0,5-0,2 0,2-0,09 0,09-0,06 0,06-0,05 0,05-0,02 0,02-0,01 0,01-0,005

0,005-

0,002

<0,002

no 5,44 61,69 11,68 1,40 0,64 9,08 0,92 0,81 0,60 0,26 0,11 0,09 0,84 0,61 1,15 6,09 7,70 7,60 8,90 11,10 18,60

līdz 20,14 72,60 18,88 3,32 0,93 14,98 1,38 1,33 1,62 1,53 4,48 1,55 4,07 17,67 6,40 11,63 15,90 12,80 15,00 19,60 29,20

vid 13,85 67,17 15,16 1,91 0,77 12,48 1,16 1,14 1,08 0,74 1,02 0,58 2,19 11,61 2,59 9,41 11,24 9,66 11,89 15,56 24,25

no 3,72 66,22 13,36 1,97 0,38 10,29 0,61 1,50 1,58 0,23 0,08 0,05 0,71 9,64 1,62 7,91 9,80 4,20 6,30 8,10 21,60

līdz 9,48 77,08 20,72 4,06 0,88 17,20 0,92 1,91 1,80 4,03 1,16 0,31 3,99 25,48 4,63 14,18 15,00 8,00 9,60 15,50 39,90

vid 5,59 71,78 17,89 2,89 0,61 14,39 0,75 1,71 1,35 0,95 0,41 0,15 1,54 15,34 3,27 10,76 11,97 5,68 7,63 12,34 30,91

no 5,24 57,56 14,56 3,46 0,51 9,08 0,40 0,02 0,09 0,45 1,55 0,54 2,34 3,50 4,80 6,00 10,70 22,30

līdz 9,52 71,56 54,64 9,15 0,89 16,80 5,94 2,90 0,71 4,54 18,24 12,09 12,78 16,00 11,80 16,10 18,50 42,60

vid 6,60 65,04 20,70 6,17 0,67 13,56 2,78 1,08 0,34 1,65 6,94 2,64 6,57 11,03 8,61 10,98 15,44 34,72

no 5,72 68,72 6,90 2,09 0,40 4,41 0,81

līdz 8,80 75,42 14,24 3,17 0,74 10,93 1,82

vid 7,06 71,83 10,88 2,48 0,57 7,83 1,02 0,99 0,32 1,42 36,48 5,41 11,38 11,50 6,00 7,10 7,40 12,00

13.2. Dažādu mālu paveidu fizikāli mehāniskās īpašības:

augšējā 

robeža

apakšējā 

robeža

plastiskum

a skaitlis

mitra 

parauga

sausa 

parauga

no 46,60 25,70 20,50 22,60 29,50 7,50 1,59 1,69 1,13 18,30

līdz 76,20 39,40 41,40 33,50 50,50 12,70 1,86 2,06 3,45 36,80

vid 58,08 31,61 26,47 26,95 37,28 10,00 1,75 1,90 1,83 27,85

no 38,00 22,40 15,60 19,60 24,40 7,10 1,73 2,03 0,99 14,10

līdz 85,00 34,60 50,40 27,50 38,00 12,90 1,97 2,23 6,40 42,50

vid 69,41 27,86 41,54 24,41 32,42 10,36 1,83 2,17 3,86 33,23

no 57,00 20,70 33,20 21,40 27,20 9,90 1,73 2,08 1,98 2,40

līdz 91,50 34,80 59,00 32,00 47,00 14,50 1,94 2,16 4,64 29,60

vid 74,45 28,48 45,96 27,64 38,48 12,56 1,80 2,12 3,64 16,44

13.3. Atsevišķu mālu paraugu minerālais, ķīmiskais un granulometriskais sastāvs un fizikāli mehāniskās īpašības:

parauga 

Nr.

no līdz
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6 0-405 3,65 4,20 15,28 26,28 18,40 2,74 0,68 14,98 1,33

6 0-408 6,25 6,65 5,46 70,38 20,72 3,09 0,43 17,20 0,43

6 0-497 6,80 7,35 5,72 73,38 12,64 3,17 0,66 8,81 1,19

parauga 

Nr.

no līdz >1 mm 1-0,5 0,5-0,2 0,2-0,09 0,09-0,06 0,06-0,05 0,05-0,02 0,02-0,01 0,01-0,005

0,005-

0,002

<0,002

6 0-405 3,65 4,20 0,11 0,09 0,84 3,61 1,37 9,98 12,50 9,50 13,40 19,60 29,00

6 0-408 6,25 6,65 0,17 0,07 0,70 10,50 2,70 8,26 14,00 6,30 8,70 14,10 34,50

6 0-497 6,80 7,35 0,99 0,32 1,42 26,48 5,41 11,38 11,50 6,00 7,10 7,40 12,00

parauga 

Nr.

no līdz

augšējā 

robeža

apakšējā 

robeža

plastiskuma 

skaitlis

mitra 

parauga

sausa 

parauga

6 0-405 3,65 4,20 1,33 70,00 38,60 31,40 29,90 42,60 10,30 1,71 1,92 2,49

6 0-408 6,25 6,65 0,43 74,90 30,70 44,20 25,80 34,80 10,80 1,81 2,16 6,40

6 0-497 6,80 7,35 1,19 38,00 22,40 15,50 19,60 24,40 7,10 1,97 2,03 1,55

urbuma Nr.

dziļums, m

urbuma Nr.

dziļums, m

36,91



39,71 48,5



zili pelēkie 

māli

-

analīzes



Pārsedzošie kvartāra nogulumi - glacigēnie, fluvioglaciālie un aluviālie.

Melno mālu un brūnogļu komlekss lēcu, vietām plānu starpslāņu veidā atrodas 

iekļauts J smilšu slānī.

Atsevišķu brūnogļu (tumša, brūni melna, zemjaina masa) slāņu biezums 1,65-2,55 m.

Strēļu atradnē mazāk mālu nekā Pulvernieku atradnē.

Māli satur kaitīgos piemaisījumus - markazīta kokrēcijas, nedaudz lignīta un smilts. 

Brūnogles satur diezgan daudz markazīta konkrēciju (51.lpp.) .

hidrovizla ar nelielu kaolinīta un kaļķakmens saturu

montmorilonīts ar lielu hidrovizlas saturu



3,31



132,40



žāvēšanas 

jutības koef.

6,10

hidrovizla ar nelielu montmorilonīta saturu

J

T

Vecums

J

T

visi mālu 

paveidi 

atradnē

41,27 52,25 0,00

melnie māli 

Granulometriskais sastāvs, % (53.,56.lpp.)

skaits (21.-

22.lpp.) :

skaits (75.-

76.lpp.) :

Markazīta konkrēcijas arī melnajos un pelēkajos mālos (52.lpp.) .

Atradnē trīs mālu paveidi (51.-52.lpp.) : 

1) J melnie māli

2) J gaiši zaļi pelēkie māli

3) T zili pelēkie māli

granulometriskais sast. māliem

saīsinātas keramiskās pārbaudes

termiskās analīzes

Laukums, 

ha

11. Rupjgraudainie ieslēgumi (145.-146.lpp.)

Derīgā slāņa biezums, m Segkārtas biezums, m

Derīgā mālu slāņa 

apakš. robeža, m v.j.l.

Krājumi, 

tūkst.m

3

iejaucamais 

ūdens, %

žāvēšanas 

sarukums, 

%

zili pelēkie 

māli

Mālu paveids

pelēkzaļie 

māli

2,03 1,91

Ķīmiskais sastavs, % (54.,57.lpp.)

-

melnie māli 

pelēkzaļie 

māli

urbuma Nr.

veidošanās 

mitrums, %

iejaucamais 

ūdens, %

žāvēšanas 

sarukums, 

%

Minerālā sastāva analīzes frakcijai <0,005mm (58.lpp.) : 

saīsinātas ķīmiskā sast. analīzes

brūni zili 

pelēkie 

māli



-

2,56

 Īpaši aizsargājamā 

dabas teritorija



Atradnes m v.j.l. Ventas upes līmenis, m v.j.l.



Platība, 

tūkst.m

2

tikai divos urbumos 

nedaudz zem Ventas 

upes ūdens līmeņa

Pazemes ūdeņu līm. 

urbumos, m v.j.l.

Gr. ūd līm. apakš. rob., m 

v.j.l.

Derīgo 

izrakteņu 

veids

Granulometriskais sastāvs, % (194.-196.lpp.)

izzāv. 

ķieģ. 

lieces pret. 

dziļums, m

Ķīmiskais sastāvs, % (94.-96.lpp.)

Minerālā sastāva raksturojums (

3 termogrammas 45.-

47.lpp.

)

Plasticitāte žāvēšanas 

jutības 

koef.

Mālu paveids

Neapdedzinātu mālu īpašības (207.,208.lpp.)

tilpuma svars, g/cm

3

melnie māli

pelēkzaļie māli

triasa māli

Ieguļ zem brūnoglēm un melnajiem māliem. Vietām stap augšējo kompleksu un 

pelēkajiem māliem smilšu starpkārta. Mālu slāņi vietām šķērso dažus mm plānas 

Atrodas zem brūnoglēm. Kontaktē ar biezākiem vai plānākiem smilšu slāņiem. Mālu 

slāņa biezums 0,20-3,07 m.

ķīmiskā sastāva analīzes

Mālu paveids Vecums

Neapdedzinātu mālu īpašības (111.lpp.)

izzāv. ķieģ. 

lieces pret. 

kg/cm

2

tilpuma svars, g/cm

3

Plasticitāte

veidošanās 

mitrums, %


