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Turaidas mālu atradne

2. Atrašanās vieta

3. Ziņas par veiktajiem izpētes darbiem

1959.

Vasiļjeva A., Krēsliņš V.

4. Valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnes statuss

5. Derīgo izrakteņu iegulas raksturojums 

no līdz no līdz vid. no līdz vid. no līdz vid. no līdz no līdz no līdz no līdz no līdz vid

48,37 76,20

A

2

66,81 74,00 0,00 4,15 1,18 1,10 5,25 2,72 13,93

B

50,12 52,51 0,05 5,10 2,61 2,00 11,40 7,16 116,55

C

1

52,51 66,00 0,00 6,20 2,77 2,20 11,35 6,39 101,67

C

2

47,07 52,99 0,60 4,15 2,69 2,70 10,00 7,29 241,16

6. Derīgo izrakteņu iespējamā izmantošana

7. Citi akceptētie derīgo izrakteņu krājumi un resursi atradnes robežās

8. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas derīgo izrakteņu atradnes teritorijā

9. Papildu ziņas par pārskatu

4.graf.pielik.  Topogrāfiskais plāns

5.graf.pielik.  Urbumu un paraugošanas vietu plāns

6.-7.graf.pielik.  9 Ģeoloģiskie griezumi

89.-93.lpp.  Urbumu koordinātas, absolūtie augstumi, slāņu biezumi 

10. Atradnes ģeoloģiskā uzbūve 

10.1. Atradnes vidējais ģeoloģiskais griezums virzienā no augšas uz apakšu:

no līdz vid.

elQ

IV

0,05 0,70

plQ

IV

1,95

alQ

IV

2,35

lglQ

III

0,75 6,35

glQ

III

0,20 10,05

D

3

gj

45. urbuma serdes saturs, 24,70m:

11. Rupjgraudainie ieslēgumi

12. Veiktās laboratoriskās analīzes (101.lpp.)

skaits

188

188

11

9

11

31

13. Galvenie derīgo izrakteņu kvalitātes rādītāji

13.1. Mālu ķīmiskais un granulometriskais sastāvs pa visu atradni:

paraugs no, m līdz, m Karst. zud.
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29 77 1,9 3,3 3,38 72,8 0 6,98 0,58 11,32 0,47 1,33 3,07 0,07

33 109/112 0 5,2 4,31 71,4 0 4,99 0,4 12,56 0,45 1,73 4,02 0,14

vadziņa 179 0,15 5 2,84 75,72 0,02 4,75 0,56 10,53 0,12 0,93 4,44 0,11

vadziņa 178 0,2 3,65 2,52 81,48 0,03 3,26 0,42 6,88 0,24 1,04 4,02 0,14

24 45-51 2,7 8,3 3,6 72,38 0 4,55 0,4 13,95 0,3 1,63 3,09 0,1

29 80-86 7,85 17,6 4,36 68,78 0 5,59 0,41 14,45 0,32 1,84 4,1 0,15

31 102-105 3,7 11,75 4,88 66,96 0 6,28 0,53 15,29 0,35 1,92 3,69 0,1

33 115-121 9,3 18,7 3,53 71,58 0 6,35 0,77 12,8 0,58 1,5 2,82 0,07

C

1

19 15-17 3,5 9,6 4,89 67,57 0 5,51 0,49 15,8 0,29 1,86 3,56 0,03

23 33-41 1,3 10,05 4,07 71,36 0 5,07 0,42 13,2 0,36 1,75 3,62 0,14

vadziņa 2-a, 180 2,75 5 3,2 73,84 0,5 5,72 0,68 10,24 0,36 1,62 4,24 0,1

2,52 66,96 0 3,26 0,4 6,88 0,12 0,93 2,82 0,03

4,89 81,48 0,5 6,98 0,77 15,8 0,47 1,92 4,44 0,15

3,78 72,17 0,1 5,36 0,53 12,45 0,35 1,56 3,7 0,1

paraugs no, m līdz, m

>1mm 1-0,5 0,5-0,2 0,2-0,09 0,09-0,05 0,05-0,02 0,02-0,01 0,01-0,005 0,005-0,002 0,002-0,001 <0,001

29 77 1,9 3,3 0,03 0,13 6,81 12,53 8,1 14,9 8,1 6,5 9,1 4,8 29,5

33 109/112 0 5,2 0,09 0,16 10,63 11,5 9,81 11,7 5 5 7,5 7,3 31,4

vadziņa 179 0,15 5 0,18 0,92 16,97 13,75 7,48 8,8 7 5,9 7,3 3,9 27,8

vadziņa 178 0,2 3,65 0,36 0,61 13,74 22,21 11,28 9,3 5,6 3,8 4,9 5,9 22,3

24 45-51 2,7 8,3 0 0,04 0,22 10,64 15,2 20,33 10,8 7,4 5,9 7,4 22,1

29 80-86 7,85 17,6 0,08 0,08 2,3 7,85 11,99 13,5 8 7 10,5 6,4 32,3

31 102-105 3,7 11,75 0,05 0,1 0,54 2,93 6,88 19,5 12 9,4 8,8 8 31,8

33 115-121 9,3 18,7 0 0,12 2,31 8,5 9,07 15,3 9,7 6,8 9,2 4,2 34,8

C

1

19 15-17 3,5 9,6 0,01 0,05 0,3 2,38 7,76 18,6 10,9 7,6 10,9 6,6 34,9

23 33-41 1,3 10,05 0,05 0,07 2,97 13,33 10,88 14,8 6,6 5,3 8,6 7 30,4

vadziņa 2-a, 180 2,75 5 0,34 0,26 5,69 10,23 11,48 12,1 6,7 6,2 8,1 5 33,9

>1mm

vid. no līdz vid no līdz vid no līdz vid

A

2

0,24 15 47,3 33,31 21,61 37 27,51 31 45,9 39,18

B 0,14 9,44 30,37 19,92 30,6 50,5 38,65 34,46 49 41,42

C

1

0,06 10,9 42,1 23,88 28,26 50,5 36,29 29,64 45,18 39,83

13.2. Mālu fizikāli mehāniskās īpašības pa visu atradni:

no, m līdz, m

augšējā 

robeža

apakšējā 

robeža

plastiskuma 

skaitlis

mitra parauga sausa parauga

29 77 1,9 3,3 41,5 19,9 21,7 19,7 24,5 7,2 2,09 2 0,62 22,9 45

33 109/112 0 5,2 38,3 20,3 18,2 18,9 23,3 7 2,08 2,01 0,67 13,1 45,8

vadziņa 179 0,15 5 36,4 18,2 28,2 18,3 22,4 6,6 1,98 2 0,63 16,4 60,2

vadziņa 178 0,2 3,65 30,9 16 14,9 16,5 19,7 5,9 2,04 2,03 0,5 15,1 42,2

14,9 16,5 19,7 5,9 0,98 2 0,5 13,1 42,2

21,7 19,7 24,5 7,2 2,09 2,03 0,67 22,9 60,2

18,2 18,3 22,5 6,7 2,02 2,01 0,6 16,9 48,3

24 45-51 2,7 8,3 36,7 20,2 16,5 20,6 25,9 7,2 2 1,92 0,56 14,7 34,5

29 80-86 7,85 17,6 40,3 21,9 18,4 20 25 7,1 2,05 2 0,86 24,7 49,4

31 102-105 3,7 11,75 44 23,2 20,8 22,6 29,2 8 2 1,95 0,78 16,8 51,1

33 115-121 9,3 18,7 41,8 21,1 20,6 19,9 24,8 7,2 2,03 1,98 0,65 13 49,5

18,4 19,9 24,8 7,1 2 1,95 0,65 13 49,4

20,8 22,6 29,2 8 2,05 2 0,86 24,7 51,1

19,9 20,8 26,3 7,4 2,02 1,98 0,76 18,2 50

19 15-17 3,5 9,6 45,4 23,3 22,1 21,5 27,4 7,8 2,04 1,97 0,98 14 56,3

16,1 19,1 23,6 6,9 2,1 2,05 0,78 17,4 46,8

23 33-41 1,3 10,05 35,9 19,7 16,1 19,1 23,6 6,9 2,1 2,05 0,78 17,4 46,8

vadziņa 2-a, 180 2,75 5 43,3 20,8 22,5 20 24,9 6,6 1,99 2,01 0,74 18,5 46

30,9 16

14,9

45,4 23,3 22,5

39,5 20,4 19,1 19,7 24,6 7 2,04 1,99 0,71 17 47,9

13.3. Minerālais sastāvs frakcijai <0,005 mm.

Nav noteikts.

B
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kategorija

urbums

dziļums, m

A

2

pa visu 

atradni 

(108.,127.-

128.lpp.)

no

līdz

vid

vid

B

no

līdz

no

līdz

A

2

vid

Morēna.

Raibkrāsainajā slānī novērojama slāņmija starp 1) sarkanbrūnu ar violeti-zili pelēkiem, zaļiem, oranžiem 

plankumiem un 2) zilganpelēkiem māliem ar sarkanbrūniem plankumiem un dzīsliņām, ar daudzkrāsainām smiltīm

10.2. Iespējams izdalīt 3 raibkrāsaino mālu un 3 smilšu tipus. Apledojuma un pēcleduslaikmeta procesu rezultātā visus 3 māla 

slāņus vielaicīgi iespējams konstatēt  ne visās atradnes daļās.

Sarkanbrūnais māls blīvs, sauss, vidēji trekns, vāji putekļains.

C

1

vid

Granulometriskais sastāvs, % (158.lpp.)

CO

2

 saturs māliem

minerālās sastāva analīzes

dabiskā mitrums

dziļums, m

Ķīmiskais sastavs, % (144.lpp.)

kategorija

urbums

Derīgo 

izrakteņu 

veids

Derīgās slāņkopas raksturojums (68., 73.-77.lpp.) :

iejaucamais 

ūdens, %

žāvēšanas 

sarukums, 

%

filtrācijas koeficients

granulometriskais sast. māliem

keramiskās pārbaudes

Atsevišķu māla kārtu biezums 0,15 - 

11,40 m

Atsevišķu smilts kārtu biezums 0,25 - 

5,60 m. Mālu zemās dispersitātes dēļ 

smilts kārtas nevar tikt iekļautas derīgajā 

slāņkopā.



kategorija

žāvēšanas 

jutības koef.

A

2

Krājumu 

kategorija

<0,005

C

2

no

līdz

vid

dziļums, m

pa visu 

atradni 

(44.lpp.)



0,05-0,005 >0,05mm

Rupjgraudainie ieslēgumi - reti grants graudi līdz 3 mm diametrā.

B

Karbonātu konkrēcijas B kategorijas nogulumos (44., 107.-108.lpp.) .

ķīmiskā sastāva analīzes

analīzes

Limnoglaciālie nogulumi: māli un smiltis, smiltis pārsedz mālus. Smilts 

slāņa biezums 0,40-5,10m

Organizācija Ģeoloģijas pārvalde, Rīga

Siguldas rajona Turaidas devona mālu atradnes detālizpētes pārskatsas rajonā Pārskata nosaukums

Gads

Pārskata autors

urbums

Plasticitāte

Neapdedzinātu mālu īpašības (46.,155.-160.,189.lpp.)

izzāv. ķieģ. 

lieces pret. 

kg/cm

2

paraugs

Hidroģeoloģiskais raksturojums (32.-34.lpp.) :

Derīgā slāņa biezums, m Segkārtas biezums, m

Derīgā mālu slāņa apakš. 

robeža, m v.j.l. Upes ūdens līmenis, m v.j.l.

Gr. ūd līm. apakš. 

rob., m v.j.l.

Derīgā mālu slāņa 

augšējā robeža, m v.j.l.

Krājumi, 

tūkst.m

3

Platība, 

tūkst.m

2

 Īpaši aizsargājamā 

dabas teritorija

Vecums

Zilganpelēkais māls blīvs, sauss, vidēji trekns, putekļains līdz aleirītisks smilšmāls.

Laukums, ha

Slāņa biezums, m

Atradnes m v.j.l.

Starpkārtas biezums starp derīgajiem 

izrakteņiem, m

Raibkrāsaini māli, kas mijas ar smiltīm un aleirolītu - māli stipri aleirītiski, 

smiltis stipri mālainas un aleirītiskas. Slāņi pārsvarā ieguļ horizontāli, 

tomēr tajos atrodas diskordances.

Slāņa apraksts

C

2

Vidējais granulometriskais sastāvs pa kategorijām, % (44., 107.-108.lpp.)

Ūdens līmeņi urbumos, 

m no z.v.

Augsne

Purva nogulumi: kūdra ar dūņām un smiltīm. Konstatēti gravas nogāzē 

atradnes DR daļā (21 urbumā).

Gravu nogulumi: smilšmāls ar granti un oļiem, zemāk māls ar siltīm un 

grants graudiem, oļiem. Konstatēti gravas augštecē atradnes A daļā (28 

urbumā).

Konstatēti divi pazemes ūdeņu horizonti: 1) Gruntsūdeņu horizonts, atrodas 

kvartāra nogulumos - smiltīs un morēnā. Tā kā kvartārsega ne visai bieza, 

gruntūdens krājumi nelieli. 2) Spiedienūdeņi Gaujas svītas smilšakmeņos.

izzāv. ķieģ. 

spiedes pret. 

kg/cm

3

tilpuma svars, g/cm

3

veidošanās 

mitrums, %


