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Vitrupes mālu atradne

2. Atrašanās vieta

3. Ziņas par veiktajiem izpētes darbiem

2002.

Reuta A., Aizsalniece M.

4. Valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnes statuss

5. Derīgo izrakteņu iegulas raksturojums (par Z iegulu pēc Kondratjeva S.,1987.)

no līdz no līdz vid. no līdz vid. no līdz no līdz no līdz vid

A kat.

3,3 9,7 6,4 4,6 12,4 8,4 254,9

N kat.

2,2 9,7 6,3 1,8 19,3 8,8

4871

D iegula

N kat.

0,3 3,1 1,75 7,1 9,4 8,25

1112

6. Derīgo izrakteņu iespējamā izmantošana

7. Citi akceptētie derīgo izrakteņu krājumi un resursi atradnes robežās

8. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas derīgo izrakteņu atradnes teritorijā

9. Papildu ziņas par pārskatu

10. Atradnes ģeoloģiskā uzbūve

11. Rupjgraudainie ieslēgumi (par Z iegulu pēc Kondratjeva S.,1987.)

no līdz vid

1,78 10,12 3,97

A kat.

0,49 10,07 5,16

N kat.

1,71 11,81 5,73

D iegula

N kat.

5

12. Veiktās laboratoriskās analīzes

13. Galvenie derīgo izrakteņu kvalitātes rādītāji

13.1. Mālu ķīmiskais un granulometriskais sastāvs pa visu atradni:

Karst. zud.
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O
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(Fe

2

O
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+Ca

O+MgO+K

2
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2
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>0,5 mm 0,5-0,005 <0,005

no

1,39 14,38 36,62 27,7

līdz

3,36 28,22 53 34,63

vid

2,72 20,61 44,76 30,8

no

14,38 36,87 27,12

līdz

35,52 53 39,55

vid

22,53 43,85 33,62

no

0,9 40,2 21 38,8

līdz

1,2 40,87 25,43

vid

33,7

no

65,7 3,95 10,92 2,53 3,58

līdz

73,76 4,99 12,58 6,24 4,15

vid

67,46 4,65 12,01 5,02 3,79

13.2. Mālu fizikāli mehāniskās īpašības pa visu atradni:

augšējā 

robeža

apakšējā 

robeža

plastiskuma 

skaitlis

mitra 

parauga

sausa 

parauga

no

līdz

vid

no

līdz

vid

no

līdz

vid

no

6,5

līdz

10,7

vid

9,2

13.3. Atsevišķu mālu paraugu minerālais sastāvs:

Granulometriskais sastāvs, % 

(par Z iegulu pēc Kondratjeva 

S.,1987.)

Ķīmiskais sastavs, % (par Z iegulu pēc Kondratjeva S.,1987.)



žāvēšanas 

sarukums, 

%

izzāv. ķieģ. 

spiedes 

pret. kg/cm

3

Gr. ūd līm. apakš. 

rob., m v.j.l.

Derīgās slāņkopas raksturojums:

Pārskata nosaukums

Organizācija Valsts ģeoloģijas dienests, Rīga

Gads

Pārskata autors

Ģeoloģiskā informācija par derīgo izrakteņu (smilts, smilts-grants, māla, dolomīta, saldūdens 

kaļķieža, šūnakmens, kvarca smilts) atradnēm Rietumvidzemes mežsaimniecības teritorijā (25.-

veidošanās 

mitrums, %

Neapdedzinātu mālu īpašības

Rupjgr. iesl. saturs >0,5mm, %

Hidroģeoloģiskais raksturojums:

Ūdens līmeņi 

urbumos, m v.j.l.

Derīgā slāņa biezums, m Segkārtas biezums, m

Derīgā mālu slāņa 

apakš. robeža, m v.j.l. Platība, 

tūkst.m

2

Upes ūdens līmenis, m v.j.l.

izzāv. ķieģ. 

lieces pret. 

kg/cm

2

žāvēšanas 

jutības 

koef.

iejaucamais 

ūdens, %

 Īpaši aizsargājamā 

dabas teritorija

Laukums, 

ha

tilpuma svars, g/cm

3

Plasticitāte (par Z iegulu pēc 

Kondratjeva S.,1987.)

Z iegula

Z iegula

N kat.

kopā

Derīgo izrakteņu veids

D iegula

kopā

Z iegula

A kat.

N kat.

D iegula

N kat.

N kat.

Derīgo izrakteņu veids

A kat.

Z iegula

Derīgo izrakteņu veids



Derīgo izrakteņu veids

Atradnes m v.j.l. Krājumi, 

tūkst.m

3


[image: image2.emf]1. Nosaukums

Vitrupes mālu atradne

2. Atrašanās vieta

Vitrupes lejtecē (85.lpp.)

22 km uz ZR no Limbažiem (14.lpp.)

3. Ziņas par veiktajiem izpētes darbiem

Pārskata nosaukums Pārskats par Limbažu rajona Vitrupes ķieģeļu mālu atradnes detālizpētes rezultātiem, 1987.g.

Gads 1987.

Pārskata autors Kondratjeva S.

Organizācija Ģeoloģijas pārvalde, Rīga

4. Valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnes statuss

5. Derīgo izrakteņu iegulas raksturojums (27.-28., 102.-105.lpp.)

no līdz no līdz vid. no līdz vid. no līdz vid. no līdz vid. no līdz no līdz

8 13 0,7 7 3,7 1,3 4,3 3,3 9,7 6,4 4,6 12,4 8,4 -12,6 -6,1

0,1 9,9

kat. B

3,3 8,8 5,6 5,4 12,4 8,4 60,08 504,7 4 6

kat. C

1

3,4 9,7 6,6 4,6 12,4 8,4

194,8 1636,3

kat. C

2

2,2 9,7 6,3 1,8 19,3 8,8

4851,4 30563,6

no līdz no līdz vid no līdz no līdz no līdz no līdz no līdz no līdz

40 50 0,5 0,8 1,2 2,6 1 2

kat. B

kat. C

1

kat. C

2

6. Derīgo izrakteņu iespējamā izmantošana

7. Citi akceptētie derīgo izrakteņu krājumi un resursi atradnes robežās

Atradnes robežās citi būvmateriālu derīgie izrakteņi neatrodas (16.lpp.) .

8. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas derīgo izrakteņu atradnes teritorijā

9. Papildu ziņas par pārskatu

Karotāžas diagrammas un urbumu griezumi 29.lpp.

Urbumu koordinātas un absolūtie augstumi III grām.,9.-10.lpp.

1. graf. pielik.  Atradnes atrašanās vietas karte, atradnes apkārtnes griezums

4.-7. graf. pielik.  17 Ģeoloģiskie griezumi

8. graf. pielik.  Urbumu izvietojuma, paraugu noņemšanas un krājumu aprēķināšanas plāns

10. Atradnes ģeoloģiskā uzbūve

10.1. Atradnes ģeoloģiskais griezums (virzienā no apakšas uz augšu) (27.-30.lpp.) :

gIIIbl

3

0,1 3,8

lgIIIbl

3

b

0,1 1,6

eIv 0,1 0,7

tIV 0,2 1,3

Derīgajā slāņkopā izplatīti nevienmērīgi, saturs 0-23,6%, vidēji 10,07%.

kopējais >0,5 

mm ieslēgumu 

saturs

0,5-1,0 1,0-2,0 2,0-3,0 3,0-5,0 >5,0

no

0,51 0,65 0,04 0,06 0,1 0,17

līdz

7,41 3,58 1,25 1,46 1,33 3,26

vid

4,43 1,8 0,38 0,51 0,56 1,18

CaCo3+ 

MgCO3 

saturs, %

80,84 66,06 70,44 66,3 68,96

no

0,51 0,2 0,04 0,06 0,07 0,1

līdz

10,32 4,58 1,25 1,46 1,63 6,08

vid

5,5 2,27 0,48 0,63 0,7 1,42

CaCo3+ 

MgCO3 

saturs, %

76,86 71,29 71,15 67,66 76,54

12. Veiktās laboratoriskās analīzes (55.-56.lpp.)

kopējais 

skaits

ierindas 

paraugu 

skaits

pārbaudes 

paraugu skaits

apvienoto 

paraugu 

skaits

464 396 47 21

464 396 47 21

32

443 396 47

24

396

464 396 47 21

48

13. Galvenie derīgo izrakteņu kvalitātes rādītāji

13.1. Mālu ķīmiskais un granulometriskais sastāvs un rupjgraudaino ieslēgumu saturs pa visu atradni:

Karst. zud.

SiO

2

CO

2

FeO+Fe

2

O

3

TiO

2

Al

2

O

3

CaO+Mg

O

Na

2

O+K

2

O

kop. S (kā 

SO

3

)

kop. kušņu 

sat. 

(Fe

2

O

3

+CaO+

MgO+K

2

O+Na

2

O)

Organiskā 

viela

>0,5 0,01-0,5 <0,01 >0,05 0,05-0,005 <0,005 <0,001

Rupjgraud

ainie 

ieslēgumi 

>0,5

no

3,61 65,7 1,39 3,95 0,7 10,92 2,53 3,58 0

0,08

0 50,41 33,25 14,38 36,62 37,7 18,16 0,49

līdz

7,06 73,76 3,63 4,99 0,74 12,58 6,24 4,15 0,1

0,26

2,66 66,59 48,86 28,22 53 30,8 26,82 10,07

vid

5,94 67,46 2,72 4,65 0,72 12,01 5,02 3,79 <0,1

0,16

1,43 55,52 43,05 20,61 44,76 34,63 22,27 5,16

no

0 49,56 33,25 14,53 36,62 27,7 18,16 0,49

līdz

2,66 66,59 48,8 28,22 50,28 40,8 26,63 8,9

vid

5,84 67,68 2,69 4,68 0,72 11,95 4,95 3,83 <0,1

0,17

1,33 56,22 42,45 21,2 44,64 34,16 22,19 4,52

no

0,16 49,56 33,25 14,38 38,87 27,7 18,16 0,49

līdz

2,66 66,59 48,86 27,04 53 39,55 26,63 10,07

vid

6,21 66,3 2,94 4,78 0,73 12,44 5,25 3,74 <0,1

0,17

1,51 54,89 43,6 20,28 44,78 34,94 22,29 5,65

no

0,28 51,3 37,12 14,38 36,95 27,12 18,12 1,71

līdz

2,37 61,65 48,86 35,52 53 39,55 26,82 11,81

vid

1,48 65,47 42,05 22,53 43,85 33,62 21,58 5,73

13.2. Mālu fizikāli mehāniskās īpašības pa visu atradni:

augšējā 

robeža

apakšējā 

robeža

plastiskuma 

skaitlis

mitra 

parauga

sausa 

parauga

no

6,5 0,61

līdz

10,7 0,88

vid

9,2 0,76

no

6,5 0,66

līdz

10,7 0,88

vid

9 0,76

no

6,5 0,61

līdz

10,7 0,88

vid

9,3 0,77

no

6,2 0,53

līdz

10,7 0,85

vid

8,9 0,74

13.3. Mālu minerālais sastāvs:

Mālu frakcija sastāv no hidrovizlas ar nelielu getīta un hlorīta piejaukumu (35.lpp.) .

Termoanalīzē noteikta hidrovizla ar nelielu daudzumu hlorīta, getīta un organiskās vielas (74.lpp.), termogrammu nav

Spiedienūdeņu  Ūdens līmeņa apakšējā 

Ūdens horizonti kvartāra nogulumos nenozīmīgi un būtiski appludināt atradni nespēj. Atradnes 

atradnes 

daļa

Ūdens līmeņi urbumos, m 

v.j.l.

Upes ūdens līmenis, m v.j.l.

pa visu 

atradni

atradnes 

daļa



Rupjgraudaino ieslēgumu >0,5 mm savstarpējais saturs, % (71.lpp.)

Augsne

Lēcu un starpslāņu biezums 2-3 m.

Ieslēgumi lielā mērā karbonātiski - māli cementēti ar dolomītu cementu, mālaini dolomīti, kaļakmeņi, kvarcs.

11. Rupjgraudainie ieslēgumi (35.lpp., skat. arī 51.1.p-tu)

1.2) apakšējā smilšainā daļa - smilšakmeņi, brūni sarkani, smalk- un vidējgraudaini, vāji 

cementēti ar dzelzs cementu; ūdensnesējslānis; max. urbumos kontstētais 

smilšakmeņu dziļums no z.v. 9,8 m;

1.2.1.) Derīgās slāņkopas pamatnē aleirolīti un smilšaini aleirolīti - raibkrāsaini 

(pelēkbrūni, brūni violeti un zilganpelēki). Aleirolīti cementēti ar dzelzs - mālvielas 

cementu un karbonātu - dzelzs cementu, sarur stipri cementētas konkrēcijas un 

kunkuļus.

1.2) vidējā aleirītiski mālainā daļa - derīgā slāņkopa; māli un aleirolīti ar smilšakmeņu 

lēcām un starpslāņiem; slāņkopas pamatne samērā līdzena, atradnes robežās 

piepacelta DR virzienā;

1.3) augšējā smilšainā daļa - izplatīta atradnes C un D daļā, iztrūkst Z daļā; 

smilšakameņi sarkanīgi (sarkanbrūni un pelēkbrūni), smalk- un vidējgraudaini, ļoti vāji 

cementēti, plūstošas īpašības; ūdens nesējslānis; pamatne viļņota (-0,8-8,5 m v.j.l.) ar 

kritumu uz D un R, augšējā daļā atsevišķas mālu lēcas.

1.2.2.) Augstāk derīgās slāņkopas griezumā atrodas aleirītiski māli, ar atsevišķām 

smilšakmeņu un aleirolītu starpkārtām. Māli alierītiski, sarkanbrūni un brūni violeti, 

vietām ar dzelteniem vai zilganpelēkiem plankumiem; vāji dispersi, mēreni plastiski, 

minerālajā sastāvā dominē hidrovizla ar nelielu getīta un hlorīta piejaukumu. Visā 

slāņkopā mālos nevienmērīgi sastopamas karbonātu konkrēcijas. Slāņa biezums 10,4-

15,7 m, vid. 13 m.

1.2.3.) Derīgās slānkopas virpusē smilšaini alierītiski nogulumi, violeti brūni, ar mālainu 

smalkgraudainu smilšakmeņu starpkārtām.

Izplatība sporādiska, dažādgraudainas smiltis

2)Kvartāra nogulumi (virzienā no apkašas uz augšu):

Visā atradnes teritorijā, izņemot C

2

 kat. bloka D 

daļu; morēnas smilšmāli un mālsmiltis ar 

laukakmeņiem, oļiem un granti

izzāv. ķieģ. 

lieces pret. 

kg/cm

2

tilpuma svars, g/cm

3

Plasticitāte

veidošanās 

mitrums, %



žāvēšanas 

jutības 

koef.

izzāv. ķieģ. 

spiedes pret. 

kg/cm

3

Granulometriskais sastāvs un rupjgraudaino ieslēgumu saturs, % (68.-69.lpp.)

kat. B

kat. C

1

kat. C

1



atradnes 

daļa

pa visu 

atradni

ķīmiskā sastāva analīzes

Kopējais segkārtas biezums, m Atradnes m v.j.l.

pa visu 

atradni

Derīgā mālu slāņa 

apakš. robeža, m v.j.l.

27.,91.lpp., nav 

viennozīmīgas 

informācijas

atradnes 

daļa

R - A virzienā pārsvarā <2 m

Kvartāra nogulumu biezums, m

Gruntsūdeņi (85.lpp.)

Derīgās slāņkopas biezums, m

Platība, 

tūkst.m

2

žāvēšanas jutības koef. noteikšana

analīzes

CO

2

 saturs māliem

 Īpaši aizsargājamā 

dabas teritorija Laukums, ha

granulometriskais sast. māliem

keramiskās pārbaudes

1) Vidusdevona Burtnieku svītas nogulumi (D

2

br):

Daļēji klāj atradnes teritoriju, vienlaidus klāj 

atradnes D daļu; smalkgraudainas smiltis, 

vietām smilšaini granšains materiāls

kat. C

2

rupjgr. iesl. satura noteikšana

karbonātu iesl. satura noteikšana

kat. C

2

pa visu 

atradni

atradnes 

daļa

Neapdedzinātu mālu īpašības (69.lpp.)

plasticitātes noteikšana

Ķīmiskais sastavs, % (36.,72.lpp.)

kat. B

kat. C

1

iejaucamais 

ūdens, %

žāvēšanas 

sarukums, 

%

kat. B

Derīgā slāņkopa ietilpst terigēnajā Burtnieku svītas ūdens horizontā, kura biezums atradnes apkārtnē 40-50 m. 50-60% no horizonta veido vāji cementēti 

smilšakmeņi. Derīgā mālu slāņkopa atrodas horizonta augšējā daļā, mālu slāņi kā starpslāņi smilšakmeņos. Atsevišķu mālu slāņu biezums <13 m. Mālaino 

slāņkopu sedz 0,7-7 m, vid. 3,7 m biezs plūstošu, ūdeņus saturošu smilšakmeņu slānis (iztrūkst atradnes Z daļā). Derīgās slāņkopas pārplūšana sasitīta ar 

tieši šajos smilšakmeņos esošajiem pazemes ūdeņiem. Ūdeņiem zems spiediens. Pazemes ūdeņu krājumi nenozīmīgi.

Zem derīgās slāņkopas atrodas Burtnieku svītas pazemes ūdeņu galvenā daļa, ietverošo smilšakmeņu biezums atradnes teritorijā 9,8 m. Pazemes ūdeņu 

spiediens atradnes teritorijā ~20 m, ūdens līmenis 3 no z.v. līdz 0,4 m virs z.v.

Derīgo slāņkopu pārsedzošo D

2

br smilšaino 

nogulumu biezums, m

Derīgā mālu slāņa 

augšējā robeža, m 

Gr. ūd. līm. apakš. robeža,  Filtrācijas koeficients,  Ūdens līmeņa augšējā 

Derīgās slāņkopas raksturojums:

Spiedienūdeņi (85.-87.lpp.)

Ūdens līmenis, m no z.v. Ūdens spiediens, m

Krājumi, 

tūkst.m

3

10.2. Derīgās slāņkopas izplatība (30.-35.lpp.)

Ieapaļa slāņveida iegula, garums 560 m, platums 340-540 m.

Derīgā slāņa biezums 4,612,4 m, vid. 8,4 m.

Burtnieku svītas aleirītiski mālainā daļa: aleirītiski māli ar mālainu un smilšainu aleirolītu 

vai smilšakmeņu lēcām un starpslāņiem.


